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Срок введения -  с момента получения 
взведения

Изм. Содержание вменения
___X

Z$

Стр. 3# 4, 5, б изм. 16 ХГ 3028 и стр.9 и Ю 
изм. 2D ХГ 3676 аннулировать и заменить 
охр. 3. 4» 5, 6, 9, Ю нэм.21

Примечание. Введена марка отекла С 93-6

Причина изменения Введете новой парив отекла

Указание о внедрении С момента получения взведения

Указание о внесении изменения Замена страниц

Приложение Стр.З, 4* 3, 6, 9, Ю мэм.2.
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«*Р.4 ОСТ I I  027.0Ю-75

‘руп- хнмичеок!ifl состав
ta Марка

№ аюга Вл,0ь Фа Ю с*.о
ia So мин. Предоткя Нонин, Пред.о$кд« Нонин пред.

охал. Нонин ПрёдТ
откл. Нонин Пред.

откл.

iE-t

С 68-1 
С 72-4

С 76-4

48.0
63.0

63.0

*1,5
*1.5

*1,5

21,0
4,5

3.0

*1,5

3 : 1

3 $

8,0
1.5

1.5

*0.5
*0,6
-0.3
*0,6

5,7

3,0

*0,7

*0,5

4,4

7,0

±0,*

*0.5

С 80-2 69,0 *1,0 3.0 *0,5 3,0 *0,5 2,0 *0.3 2,0 *0,3
С 82-1 71,0 *1 - - 3,0 *0,5 - - 13,0 *0.5
С 88-2 64,5 3:°5 2.0 *0.3 4,0 *0,4 - - 7.0 *0,5

С 89-1 71,0 *1,0 - - 0,9 *0,6 3,5 *0.3 5,5 *0,5
С 89-3 74,0 *1,0 - - - - 3,9 *0,3 5,5 *0,5
С 89-5 72,5 *1,0 - - 1.5 *0,5 3.5 *0.3 5,5 *0,4
С 89-6 68,6 *1*4

-1,0
2,0 *0,3 0,9 *0,5 3,5 40,3

-0,6
5,5 *0,5

С 89-8 60,0 ♦2,0
-1.0

- — 3,0 *1,0 - - - -

С 89-9 66,0 *1,0 “2,0 *0,5 - - - - - -
ОИ С 89-10 71, 4 *1,0 - - - - 3.9 *9.3 5.5 *0,5я
3 С 89-11 73,7 *1,0 - - - - - - Й , 1 *0,5
is С 90-1 69,0 :*:°5 - - 0.7 *0,7

-0.5
3,5 *0.3 5,5 *0.5

С 90-2 64,9 *1,0 - - - - 3,2 ±0.3 5,0 *0,5
С 93-1 55,0 33 - - 2,0 *0,3 - - - -

С 93-2 67,5 3:3 - - 5.0 *0,5 - - - -

С 93-6 59,4 *1,0 - 2,7 *0.5 - - - -

G 94-1 59,8 *1,0 - - 3,6 *0,3 2,5 *0,3 5,5 *0,3
С 95-2 68,5 *1.0 2.8 *0,5 4.0 *0,5 7,0 *0,5

(21) ZT



ОСТ I I  027.010-75 Стр.5
Таблица 2

стекол в окислах. %
в а*о Р € о л/ОгО & 0 Другие окисд! %

Боман. Т1Щ7
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ОТИД.
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OtojS ОСТ II 027.010-75

Гролша
отвала

Марка
отвала

В л. Os ~ Ж Г 5Г &и>
йомав. отал. НОУЕВ ирод.

отаа. ноши ирод*
отал* Ноаан ирел

отаа Ноаав иРвл
отаа

С 95-3 64,1 *1 ,4
-1.0 - 3.2 ♦м•0,2 - - 2,0 ♦0,3-0,2

i3COa С 97-1 64,0 ♦0,6
-1,0 - - 4.0 *>.з - - - -

i
ssЩП

CI20-1 42,5 *1.5
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ОСТ I I  027.0ID-75 Стр.9

Продолжение табл.5

ЭДР

в интервале 
температур
20-300° С____

Температура,Ч
Химическая стойкое] 
(потери наосы) 
по отвовенню 
к воде, %

Группа
стенда

Марка
отекла раз­

мяг­
чения
ори.

ТК-ЮО
не

менее

Терми­
ческая
СТОЙ­
КОСТЬ

Помин. пред.
отха. 10П П не

менее

к•©•з
8 8

С 38-2 36,0 *1 .0 620 400 230 -

С 39-1 39.5 *1 ,5 620 330 230 -
С 39-2 39,0 *2 ,0 790 460 180 Но бодео 0,08

S3 С 40-1 40,0 *1 ,5 610 290 240 -

С 47т1 47,0 *1 ,0 595 225 200 Не бодее 0,08
С 48-1 48,5 +1.5

-1 ,0
560 300 200 -

С 48-2 48,0 -«-2,0
-1 .0

570 287

С 48-3 48,0 *2 ,0 810 520 150 Не бодее 0,08
С 49-1 52,0 *1 ,0 580 200 180 -

«
05п

С 50-1 50,0 +1,0
-2 ,0

620 470 150 -

8а> С 50-2 50,0 *2 ,0 665 - - Св.0,12 до 0,22
§ С 50-3 50,0 *2 .0 585 180 - -
S С 50-4 50,0 *2 ,0 550 300 200 -
э» С 50-5 50,0 *2 ,0 - - - -

С 50-6 50,0 *2 ,0 550 300 200 -
С 52-1 52,0 ♦1.5

-1 ,0
585 285 180 Не более 0,50**

С 52-2 52,0 +2,0
-1 .0

575 270 190 Не бодее 0,08

1
8 С 68-1 68,0 *2 ,0 560 250 - Не бодее 0,12
«L»Sнп

С 72-4 72,0 *2 ,0 600 370 - Св.0,08 до 0 ,12
С 76-4 76,0 *2 .0 630 530 140 Не более 0 ,Ц

С 80-2 80,0 *2 ,0 _ 280 125 Но более 0,08
С 82-1 82,0 *2 .0 600 230 - Св.0,12 до 0,22« С 88-2 86,0 *1 ,5 580 190 115 Св.0,12 до 0,222 С 89-1 96,5 *2 ,0 560 140 НО До 0,40

2 С 89-3 89,0 *2 ,0 550 • •
S
а

С 89-5 97,0 £2.0 560 - -

С 89-6 96,5 *1 ,0 570 240 125 Не более о,44
S
3

С 89-8 97;о ♦3,0
-1 ,0

530 320

______J
Не бодее 0,12

_________  ■ -Т Я 7 Т Г



ОТр.П) ОСТ и  027.0Ю»?5
Продолжение табд.З

Группа
стекле

1 Ш Р
сОЧО'Ч’ 1 
в интервале 
температур
20-300° с

Температура, °С Химическая
стекла размяг­

чения
при
10П П

Тв-100
не

меиее

Терми­
ческая
стой­
кость

СТОЙКОСТЬ
(потеря масон) 
по отвовевию 
к воде, %

Но гав, пред.
р я ж *..

не
менее

С 89-9 96,0 * 2 ,0 550 320 — -
с 69-10 89,0 *2 ,0 - - _ _
с 89-И 89,0 *2 ,0 - - - -
с 90-1 97,0 *1 ,0 550 210 110 Не бодее 0 ,* 4
с 90-2 90,0 *2 ,0 515 - - -

Счaщ с 93-1 93,5 *2 ,0 500 325 ЮО До 0 ,2 2
с 93-2 93,0 *1 ,0 5Ю 280 126 ДО 0 ,2 2

I с 93-6 93,5 *2 ,0 520 320 Ю5 Не бодее 0 ,2 2
s с 94-1 95.0 *1 .0 535 325 120 До 0,12
в с 95-2 95,0 *1 ,0 590 230 115 ДО 0,12

с 95-3 95,5 *1 ,0 560 280 125 Не бодее 0 ,12
с 97-1 97,0 *2 ,0 520 330 120 Не бодее 0 , - 2

Желез­
ная

С 120—I 122.0 +£.0-3 ,0
445 350 90 -

Значения Ш Р  стекол марок с  6 9-3 , С  89-Ю . с  о 9 - ц . с  9 0 - 2  
соответствуют интервалу температур 20-1000С.

*  Химическая стойкость стекла марки С 52-1 указана непосредственно 
после выработки. Значения химической стойкости стекла в изделиях устанав­
ливаются в технических условиях на изделия.

9 . Значение температуры размягчения при вязкости ГО^П но доля но 

отличаться от (юииналыюго значения* указанного в табд.З:

а) для стевод вольфрамовой и иолибдешвой групп -  более чей на 
*Й ?С i

б) для стекол платиннговой, титановой и железной групп -  более 
чен но *Ю°С.

Указанный допуск для стекол кварцевой и промехуточной групп 

не устанавливается.
10. Химическая стойкость стекол С 57-2, С 37-3, С Зи- I ,  С 33-2,

С 39-1, С 40-1 , С 40-1, С 48-2, С 49-1, С 50-1, С 120-1 ввиду ее зависи­

мости от термообработки устанавливается в ТУ на поставяявные изделия 

из этих стекол.

(21) 2Г

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805303.htm

