
Изменение № 1 ГОСТ 398—81 Бандажи из углеродистой стали для подвиж
ного состава железных дорог широкой колеи и метрополитена. Технические ус
ловия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.03.86 
№7 3 1  срок введения установлен

Пункт 4.1 после слов «для приемочных клейм» дополнить словами и чер
тежом — 3: «Маркировка на бандажах наносится клеймами, расположен
ными под углом 15—20° и имеющими плавные очертания, скругленные вер
шины и притупленные углы, в соответствии с указанными на черт. 3.
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