
Поправка к ГОСТ 12816—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 
0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.3, перед абза
цем, начинающимся со 
слов «Допускается приме
нение фланцев и шпилек»

Пункт 1.4 1.3.1. Крепежные детали (болты, 
шпильки, гайки) для соединения 
фланцев из аустенитной стали долж
ны изготовляться из стали того же 
класса, что и фланцы

1.3.1. Крепежные детали (болты, 
шпильки, гайки) для соединения 
фланцев из аустенитной стали долж
ны изготовляться из стали того же 
класса, что и фланцы
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