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РАЗРАБОТАНО
Главный инженер 
Челябинского металлур
гического комбината

Л., Максутов

1.. Преамбула. Исключить последний абзац.

2. Пункт 4.3* исключить.
3., Пункт 3.16. Первый абзац дополнить фразой: "Допускается 

перед повторным испытанием проводить испытание (не более одного 
раза) механических свойств образцов, подвергнутых термообработке 
при измененной температуре-в пределах режима, указанного в табл.З, 
при этом испытание считается первичным с определением всех меха
нических свойств и твердости".

Экспертиза проведена УЗ.
Зав .лабораторией стандарти
зации спетисталей и сплавов

В.Т.АбабкоН
палантин купить

Источник
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