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Изменение
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I- Распространить действие технических условий на поставку 

стали марки 12Х17Г9АН4-Ш (ЭИВ78-Ш) электрошлакового переплава.

2. Технические условия дополнить пунктом 4.2 в редакции: 

"Металл, выплавленный методом электрошлакового переплава допол

нительно клеймится индексом "Ш”.
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