
Группа Ж16

Изменение X  I ГОСТ 6266— 81 Листы гипсокдртонные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
20.06.83 X  41 срок «ведения установлен

c_01.Qt. 8*

Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 18992— 73 на ГОСТ 18992-80; исклю­
чить слова: «и вводит специальные добавки; крахмал по ГОСТ 7699 -7 0  или 
декстрин по ГОСТ 6094— 74; ровинг (жгут) из стеклянных комплексны* нитей

_____________ ___________ ___ ___________________(Продолжение см стр, 150£

( Продолжение изменения к ГОСТ 6266— 81)

ГОСТ 17139— 79; пенообразователь и стабилизатор пены по соответствующим 
нормативным документам»; последний абзац исключить.

Пункт 4.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7502— 79 на ГОСТ 7502— 80 
Пункты 4.2.2, 4.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24108— 80 на ГОСТ 24104 — 80. 
Пункт 4.4.1. Заменить слова:, «по ГОСТ 7365— 55» на «по нормативно- 

технической документации».

(ИУС № 9 1983 г.)

государственный сертификат
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