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îr.wauo и ми,с«и# » j».;ctp

t.rtfbywini Изменение Л? Г
ю .  щ  л

—-------- брон вродвния ; V t w .w*

1. Срок действия ограничен до 01 .01 .85  г .

2 . Пункт 1 .2 . Заменена ссылка ГОСТ 8596-60 на ГОСТ 19904-74

3 . Раздел I .  Дополнен примерами условных обозначений:

"Сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (метал
лопласт) толщиной стальной основы 1 ,0  мм, точность Б, шириной 
1000 мм

Б 1,0хХ000-МП-1-ТУ 14—X—I I I 4 —74w

4 . Пункт 2 .1 .  Заменена ссылка 1050-60 на ГОСТ 1050-74.
5 . Пункт 2 .5 .  Заменена ссылка ТУ 6-05-УССР-061-30-74 на 

ТУ 6-05-1757-76 .

6 . Пункт 3 .3 . Заменена ссылка ГОСТ 10530-63 на ГОСТ 10510-74.И
ГОСТ 6433-65 на ГОСТ 6433 .3 -71 .
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