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Изменение № 3 к ТУ 14-3-1698-2000 с.2

1. Пункт 2.4. Таблица 3. Примечания дополнить перечислением:
«В стали всех марок производства ОАО «НОСТА» (ОХМК), кроме марок 

17ГСД7 П С , 17Г1С-У допускается массовая доля ниобия до 0,10 %, при этом 
суммарная доля титана, ванадия и ниобия должна быть не более 0,16%»
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