
Изменение № 1 ГОСТ 9717.2—82 Медь. Метод спектрального анализа по метал
лическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 09.12.87 № 4425

Дата введения 01.07.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.
Пункт 2. Исключить ссылку: «по ГОСТ 5.1177—71»; 
заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

(ИУС № 2 1988 г. )
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