
Изменение № 2 ГОСТ 21119.1—75 Красители органические, пигменты неоргани
ческие и наполнители. Методы определения массовой доли воды и летучих ве
ществ
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 30.05.S9 № 1373

Дата введения 01,12.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2320.
Пункт 2.2. Третий абзац. Заменить слова: «Первое взвешивание производят 

по истечении 2 ч после начала нагревания» на «Первое взвешивание проводят 
по истечении 1 ч после начала нагревания».

Пункт 2.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат ис
пытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп
ределений, расхождение между которыми не должно превышать 10 %. Резуль
таты округляют с точностью до 0,1 %»;

таблицу 2 исключить.
Пункт 2.16. Заменить ссылку: ГОСТ 9980—80 на ГОСТ 9980.2—86.
Пункт 3.1. Исключить ссылку: ГОСТ 13874—83.
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