
Изменение № 1 ГОСТ 23581.11—79 Руды железные, концентраты и агломераты. 
Метод определения содержания железа металлического
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.07.85 
№ 2137 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0700.
Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Руды железные, 

концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания железа 
металлического

Iron ores, concentrates, agglomerates and pellets. Method of determination 
of metallic iron content».

Вводная часть. Заменить слова: «и агломераты» на «агломераты и окаты­
ши».

Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 12124—78 на ГОСТ 23581.0—<80.
Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «или агломерата» на «агломера­

та или окатыша».
Пункт 4.2. Исключить слово: «шараллельных»
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