
Изменение Jfe 3 ГОСТ 15483.2—78 Олово, Методы определения висмута
Утверждено и введено в действие Постановленном Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.06.89 № 1950

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.2. Заменить слова: «70 %-ный раствор» на «раствор с массовой до» 
лей 70 %*, «10 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 10 %».

(НУС № 10 1989 г.)
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