
К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН

Группа К24

Изменение № 5 ГОСТ 10.55—71 Фанера березовая для экспорта. Технические 
условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации метрологии и сер-
тификации (протокол № 6 от 21.10.04)

Дата введения 1905—07—01

За принятие проголосовали:
(Продолжение см. с. 56)
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(Продолжение изменения М  5 к ГОСТ 10.55— 71)

Наименование государства Наименование национального органа 
(стандартизация

Азербайджанская Республика Аз госстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Белстаадарт
Республика Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика К ыргызста нда рт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 57)
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(Продолжение изменения № 5 к Г О С Т  10.55— 71) 
Стандарт дополнить кодом: О К С  79.060.10.
Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. В зависимости от содерж а

ния формальдегида фанеру марок Ф СФ -Э  и ФК-Э изготовляют одного класса 
эмиссии, указанного в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

(Класс эмиссии формальдегида Содержание формальдегида на 100 г  
абсолютно сухой массы фанеры, мг

Е I Д о  10 ВКЛЮЧ.

(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение изменения М  5 к ГОСТ 10.55—71)
Пункт 4.14. Заменить слова: «нормативно-технической документации» на 

ГОСТ 27678.
Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 3316—69 на ГОСТ 3916.1—89, ГОСТ 

3916.2—89.
Пункт 5Л0. Заменить ссылку: ГОСТ 21'9129—76 на ГОСТ 26663—85.

(ИУС № 5 1995 г.)
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