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В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.2.3. Таблица 
3. Графа «Норма для 
марок и сортов, ДБФ, 
высший сорт, первый 
©орт.» Показатель 9 0,3

Пункт 2.3 Показатели «Число Показатели «Число омы
омыления» и для плас
тификаторов ДОФ, ДОС, 
и ДАФ-789 «Массовая 
доля летучих веществ» 
изготовитель проверяет 
периодически не реже 1 
раза в три месяца.

ления» и для пластификат 
торов ДОФ, ДОС, ДОФ— 
789 и ДБФ, предназначен
ного для изготовления иг
рушек из ПВХ-пластизолей, 
«Массовая доля летучих 
веществ» изготовитель про* 
веряет периодически не ре
же одного раза в три ме* 
сяца.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294852/4294852075.htm

