
Изменение № 3 ГОСТ 12821—80 Фланцы стальные приварные встык на Ру от 
04 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 08.09.89 Ik  2724

Дата введения 91.04.90

Пункт 5. Первый абзац после обозначения Ы4 дополнить словами: «(при 
получении штамповкой — по II классу ГОСТ 7505—74)».
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