
Изменение № 2 ГОСТ 16336—77 Композиции полиэтилена для кабельной про
мышленности. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 09.08.89 № 2542

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.6. Таблицу 3 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е :  Для ком
позиций на основе полиэтилена высокого давления рецептур 09, 10, 97, 100' до-

(Продолжение см. с. 226)
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жакет ирландское кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 16336— 77)
пускается снижение предела текучести при растяжении на 5 %, прочности прк- 
разрыве и относительного удлинения при разрыве на 10%>.

(ИУС № 12 ,1-989 Г,).
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