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ПП Н а и м е н о в а н и е С/77/>; П р и м е ч а н и е

1 2 3 4
I Ведомости потребности в материалах по черте-

жам марки "АР* 5
2 Ведомость потребности в материалах на ленточ-

ные фундаменты из блоков при t  от -20°С до
-30°С в

3 То же, при £н от -31° до -45°С и
4 Ведомость потребности в материалах на ленточ-

ные бутобетонные фундаменты при t«  от -20° до
-30°С lk

5 Ведомость потребности в материалах на ленточ-
ные бутобетонные фундаменты при in  от -31°
до -45°С 15

6 Ведомость потребности в материалах на столб-
чатые фундаменты при £н от -20°С до -30°С 16

7 То же, при tn  от -31° до 45°С 18
8 Ведомость потребности в материалах на свайные

ростверки го
9 Ведомость потребности в материалах на сваи гг

ДоЛтН. 4 ;j мидия ЮДШ'СЬ гита
11р01>ерпл Машков

Исакова № в £
Состава:
Рук.ср. ■чашков
Н. контр. Княжишшй HmL
1ач.отд. Нестеров
Гл.инж.щНестеров {jrv
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пп Н а и м е н о в а н и е Стр. Примечание
1 2 3 4
10 Ведомость потребности в материалах на пере-

мычки при толщине стен 380 мм 14
II То«же, при толщине стен 510 мм 26
12 То же, при толщине стен 640 мм 28
13 Ведомость потребности в материалах на плиты

покрытия и перекрытия ЭО
14 Ведомость потребности в материалах на лест-

ницу 33
15 Ведомость потребности в материалах на вент-

камеры при tH от -20° до -30°С при теплонс
сителе "вода", при -20°С. при теплоносителе
"пар" Ъ6

16 Ведомость потребности в материалах на вент-
камеры при tn -30°С при теплоносителе "пар" Ъ9

17 Ведомость потребности в материалах на вент-
камеры при t« от -30° до -45°С при теплоно-
сителе "вода", при in  -40°С при теплоносите-
ле "пар" к г

18 Ведомость потребности в материалах.
Сантехническая часть (ВК) чь

19 Ведомость потребности в материалах. Сантехни-
к□5
3

ческая часть (ОВ). Теплоноситель "пар" кб
20 Ведомость потребности в материалах. Сантех-

ническая часть (ОВ). Теплоноситель "вода" кВ

ь
3

21 Ведомости потребности в материалах на элек-
троосвещение 52
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пп Н а и м е н о в а н и е Стр. П ри м ечан и е

1 2 3 4

едомость потребности в материалах на си-
ловое электрооборудование 53
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Наименование материалов 

и единица измерения
Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (.черных металлов) гото- )

2 вый 09000

3 Сортовой прокат обыкновенного

4 качества (сталь стержневая ар-
5 матурная по диаметрам и клас-
6 сам) 0930000
7 Сталь арматурная класса A-I, т 093009 168 0 ,0 1 0,08 0,09
8 & 6, т 093009 168 0 ,0 2 0 ,0 2

9 /  10, т 093009 168 0 ,0 1 0,05 0,06
10 6 Н , т 093009 168 0 ,0 1 0 ,0 1

11

12 Сталь арматурная класса А-1”, т 093004 I6E | о о
 

•—« 0 ,0 1

13 6 8, т 093004 168 0 ,0 1 0 , 0 !

14 Сталь арматурная класса В- I ,  т I2I300 168 0 ,0 1 0 ,0 2 0,03
15 6 4, т I2I300 168 0 ,0 1 0 ,0 2 0,03
16 Итого стали стержневой арматур-
17 ной и металлоизделий промышлен-
13 ного назначения в натуральном .

19 виде, т 168 0,03 0 ,1 0 0,13
20 Сортовой прокат обйкновенного
21 качества (по профилям и маркам) _____о а а о о о

9 6 /8 /8
Привязан

Пив Ns

ltiOT.oi.nr
С остапш Рябко

тп 509-25Я6 АР.Ш
СгадГ» \ “иЦхя' j[ "” я-аеу&Э>ук.гр. Л\ашкоп

Н.контр Княжнакнй

■L.T.TCM
Нач. от; .Н естеров
Г'л.инж.П[ .Н естеров У 4 -

Ведомости потребности 
в материалах по чертежам 

марки АР 2 - Л т/
Госстрой СССР 

I Х ары соэсг"^ jj 3
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Наименование материалов Код Количество

и единица измерения материала 8Д
изм. тип. инд. всего

1 -  2,Т 093300 168 0,01 0,01

2 ВСТЗКП 2- 4,Т 093300 168 0.04 0.04
3 -  6, Т 093300 168 0,05 0,05_

4 L 50x5.Т 093200 ]66 Р Ж - 0 .0 1 -
5 L 63x6,Т 093200 168 0,06 0,06

6 Итого в натуральном виде, Т 168 0.17 0.17
7 Всего натуральной стали Т 168 0,03 0,27 0,30
8 В том числе по укрупненному
9 сортаменту :

10 сталь среднесортная Т 093200 168 _ 0,07 0,07
11 сталь мелкосортная, Т 093300 168 0,01 0,16 0,17
12 Катанка, Т 093400 168 0,02 0,04 0,06
13 в том числе стали стержневой
14 арматурной и метизов для арми-
15 рования железобетонных конст-
16 рукций в приведенном виде к !
17 стали классе А-1,Т 168 0,15
18 Сортовой прокат приведенный к
19 стали класса С 36/23 т 168 0,17
20 Тпубы стальные свапные вопога-
21 зопроводные (газовые) 138500 168 0,22 0,22
22 Материалы нерудные, заполните-
23 ли пористые, материалы облипо-

■ 24 вочные и дорожные из природного
25 камня и другие материалы 571000

Примечание. Е грабе "Тип” указано коли
чество материалов, потребное 
для изготовления типовых и стан
дартных изделий ;
В грабе "ИНД" - индивидуальных 

(нетиповых) конструкций u

Привязан

Инв.ГЬ

ТП 5 0 9 - 2 5 . 8 6  Л Р .В М
Л«С1
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. ИНД. всего

1 Цемент 573000
2 Портландцемент рядовой 573 НО
3 Ы 400, Т 573114 168 0 , 1 2 0,36 0,48
4 Цемент всего, приведенный к
5 марке 400,т 168 0,48
6 Щебень 57I I 10 И З 0,30 25,46 25,48
7 Песок строительный 571104 И З 0,20 13,9 13,9
8 Кирпич силикатный 574120 г.шт - -

9 Кирпич керамический 574120 т.шт 97,66 97,66
10 Известь 574410 168 0,056 0,056
11 Мастика битумная 025621 168 6,95 6,95
12 Бумага водонепроницаемая 577000 )55 23,70 237,0
13 Гидроизол 577434 055 75,0 75,0
14 Рубероид 577402 055 375,0 375,0
15 Минераловатные плиты 577000 И З 4,38 4,38
16 Плиты керамические 575240 055 134,С 134.0
17 Плитки кислотоупорные 57521I 055 24,61 24,81
18 Плитки глазурованные 575210 355 180,0 180,0
19 Листы асбестоцементные 578100 г.ус 1 .П Л . 0,56 0,56
20 Стекло оконное 591100 055

■ 21 Линолеум 571000 055 421,0( 421.00
22 Глина 57II04 И З 0,49 0,49
23 Материалы лакокрасочные 321000 кг 326,31 626,31

-  24 Пиломатериалы 533000 ИЗ 46,64 46,64
2 5 Плиты древесноволокнистые 553600 ИЗ 0,82 0,82

9618/8 ГРыв~й7

Привязан

т п  509-25.86 а р . ш
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. ИНД. ; всего

1 Прокат(черкых металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая ар-
5 натурная по диаметрам и классам 093000
6 Сталь арматурная класса А-1,Т 093009 168 0,10 0,10
7 0 8 ,Т 093009 168 0,06 0,06
8 0 10, Т 093009 168 0,04 0,04
9 0 12, Т 093009 168
10 Сталь арматурная класса А-Ш,т 093004 168 0,20 0,20
11 0 6,Т 093004 168 0,20 0.20
12 Сталь арматурная В-1,т I2I300 168 0,15 0,15
13 0 4,Т I2I300 168 о тю 0,10
14 0 5.Т I2I300 168 0.05 0.05
15 Итого стали стержневой арма-
16 турной и металлоизделий про-
17 мышленного назначения в нату-
18 ральном виде, Т 168 0,45 0,45
19 Сортовой прокат обыкновенного
20 качества (по профилям и .маркам) 093000
21 ВСТЗКП2 L 63x6,Т 093200 168 0Т02

оо

96I8/&
Привязан

Hhb.N»
тп 5 0 9 - 2 5 . Ъ 6  кж.вы /

Допж.
Провери^ Машков 
С остави: Рябко

Фамилия

PvK.ro Машков
Н. контр Княж- цки«

Нем отд. Нестеров
л.инж.П] Нестеров

Ведомости потребности 
в материалах на ленточ
ные фундаменты из блоков 
при Тн- от 20°С до -30°С

Копиром*

Стадия Ляст Листе»
_Р__ _ 1 _ 3
Госстрой СССР 
Харьковский Пром- 
-ТРРНрпроект______

Фермат
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала 8А
изм. тип. ИНД. всего

1 Итого в натуральном виде, т 168 0,02 0,02

2 Всего натуральной стали, т 168 0,47 0,47

3 в том числе по укрупненному
4 сортаменту: 1

5 Сталь среднесортная, т. 093200 168 0,02 0,02
6 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,04 0,04

7 Катанка, т 093400 168 0,41 0,41
8 в том числе: стали стержневой 1

9 арматурной и метизов для арми- 1

10 рования железобетонных конст-
.11 рукций в приведенном виде к
12 стали класса А—I , т 168 0,57
13 Сортовой прокат приведенный к
14 стали класса С 38/23 т 168 0,02
15 Трубы сварные водогазопроводкые
16 (газовые),м 138Ь00 006 ~ о ' 7,0
17 т 138500 168 (>,05 0,05
18 Цемент 573000
19 Портландцемент, рядовой 573П00
20 К 300,Т 573113 168 10,60 0,96 11,56
21 Ы 40и,Т 573114 168 9,60 9,60
22 Цемент, всего приведенный к
23 марке

■ 24 400,Т 168 20,00
25 Щебень 571 НО ИЗ 82,50 5,40 87,90

Примечание.. В графе "Тип" указано коли
чество материалов, потребное
для изготовления типовых н 
стандартных изделий,

В графе •ИНД" -  индивидуальных '* 
конструкций и изделий ______

Привязан

Иь-в.Н»

та 5 09 -?5 .8 б  KE.ua ■> -4eci

Лмцяи
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Наименование материалов Код Количество

и единица измерения материала ед
изм. тип. И Н Д . всего

1 П есок строительны й 1 571104 113 4 8 ,5 2 ,8 0 5 1 ,3 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I4 i
15

!
16

17

18

19

20

‘  21

22

23

-  24

25

Привязан

_________________96f8/& hhb.Hi

тп 5 0 9 - г 5 , Ъ 5  КЖ.ВМ /
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная) по диаметрам,клас-
Б сам 093000
7 Сталь арматурная класса A-I, Т 093009 168 0,13 0,13
8 0 8,Т 093009 168 0,05 0,05
9 0 10, Т 093009 168 0,03 0,03
10 0 12,Т 093009 168 0,05 0,05
11 Сталь арматурная класса А-Ш-1 093004 168 0 ,2 0 0 ,2 0

12 0 6,Т 093004 16В 0 ,2 0 0 ,2 0

13 Сталь арматурная класса В-1,Т I2I300 168 0,15 0,15
14 0  4 ,Т 121300 168 0 ,1 0 0 ,1 0

15 0  5 ,Т I2I300 168 0,05 0,05
16 Итого стали стержневой арма-
17 турной и металлоизделий про-
18 мышленного назначения в нату-
19 ральном виде, Т 168 0,48 0,48
20 Сортовой прокат обыкновенного
21 качества (по профилям и маркам) 093000

И н в . Ns

Привязан
9618/8

Доджи.
ll ровер.

Гл.техн.
Нач.отд,

Гл.инж .п

Фамилия
Машков

ПОДШ1С1 дат;.

гяоко
Машков

ш

Княжицкий

Н есторов

iivCXU'gB..,

та 509-25.86 ш.вм 2

1 Ш .

Ведомости потребности 
в материалах на ленточные 
фундаменты из блоков при
t«  от -30 до-45 °С

Стали* Лист Листе*
i г

Госстрой СССР Харь 
ковский Прсмтранс- 

пеоек?
Коямза*» <?СС«1Т
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. икд. всего

1 ВСТЗКП 2 63 х 6, т 093200 168 0,02 0,02
2 Итого в натуральном виде, т 168 0,02 0,02
3 Всего в натуральной стали т 168 0,50 0,50
4 в том числе по укрупненному
5 сортименту:
б Сталь среднесортная 093200 168 0,02 0,02
7 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,08 0,08
8 Катанка. Т 093400 168 0,40 0,40
9 В том числе: стали арматурной

10 и метизов для армирования
.11 железобетонных конструкций в
12 приведенном виде к стали
13 класса A-I, Т 168 0,60
14 Сортовой прокат приведенный
15 к стали С 38/23, Т 168 0,02
15 Трубы сварные водогазонапорные
17 ( газовые ). м ... _ ... ... 138500 0,0 ) 7,0 7,0
18 Т 138500 168 0,05 0,05
19 Цемент 573000
20 Портландцемент,
21 рядовой 573II0
22 М-300 Т, 573II3 168 13,7С 1,20 14,90
23 М-400 Т 573II4 168 9,6С 9,60

■ 24 Цемент всего, приведенный
2 5 к марке 400. т 168 23,01

Привязан

96I8/& иив.н»

ТП 5 0 9 - 2 5 . 8 6 кж. вм.2
;»:i
г

Копире ил Фсрылт.
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

!
i

! .

материала ед
изм. тип. ИНД. всего

1 Щебень 5 7 I I I 0 И З 9 7 ,0 5 ,5 0 1 0 2 ,5 0
2 1есок строительны й 671104 И З 4 8 ,о 2 ,8 0 5 1 ,3 0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

96/8/8
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Сортовой прокат обыкновенного
2 качества (по профилям и маркам) 093000
3 ВСТ 3 КП2ШЗх6,Т 093200 168 0,02 0,02
4 Итого в натуральном виде, Т 168 0,02
5 в том числе по укрупненному
6 сортаменту:
7 Сталь среднесортная, Т 093200 168 0,02 0,02
8 Сортовой прокат приведенный к
9 стали С 38/23, Т 168 0,02
10 Трубы сварные водогазопроводные
11 (газовые) 138500 168 0,06 0,06
12 Цемент 573000
13 Портландцемент рядовой 573110
14 М 300, Т 573113 168 27,7( 27,70
15 Цемент всего, приведенный
16 к марке 400, Т 168 24,93
17 Щебень 57III0 ИЗ 131,8(р131,80
18 Песок строительный 571104 ИЗ 66,0 66,0
19
20 Примечание: В графе "Тип" указа ю количеств< мач ериаж В ,  ПО' •ребное
21 для изготовления ти ювых и стан, ,арт! ых из<длий.

графе ИЩЦЯ-индивидуальных (нетиповых)конструкций и изделий дб/&/8 
Привязан

ТП 5 0 9 - В 5 . & 6 [.ВМ з

Ведомости потребности в 
материалах на ленточные бу 
тобетонные фундаменты при 
t H -200 до-ЗООС

л.ин.лр,

Стадия Лист
~ г

Листов

Госстрой СССР Харь
ковский Промтранс- 
_____ проект
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Сортовой прокат обыкновенного
2 качества (по профилям и маркам) 093000
3 ВСТ ЗКП2 Z63x6,T 093200 168 0,02 0,02
4 Итого в натуральном виде, Т 168 0,02
5 в том числе по укрупненному
6 сортаменту:
7 Сталь среднесортная , т 093200 168 0,02 0,02

8 Сортовой прокат приведенный
9 к стали с 38/23, Т 168 0,02
10 Трубы сварные водогазопроводные
11 (газовые) 138500 168 0,06 0,06
12 Цемент 573000
13 Портландцемент рядовой 573II0
14 М 300,Т 573113 168 31,26 31,28
15 Цемент всего, приведенный
16 к марке 400, Т 168 28,13
17 Щебень 57111U ИЗ 148,6 148,6
18 Песок строительный 571104 ИЗ 74,С 74,0
19
20 Примечание. В графе "Тип" указане количество мате риалов , ПОТ* ебное

21 для изготовления типовых и стан, артных изде; ИЙ. 3 rpafl е "ИЩЙ J "

индивидуальных (нетиповыхэ конструкций и изделий.
9 6 /8 /8

Привязан

Hhb.Hs
Д.ОЛЖ. 1одпис

1роверил
Составш

Фамилия

Машков
Рябко
Машков'

тп 509-25.86 КЕ.ВМ к
Зу к .г р .

И.контр. Княжицкий
Гл.техн.

ш .

1ач.отд.
Гл.ин.

Нестеров

iiH 1естер< *

Ведомости потребности в 
материалах на ленточные 
бутооетонные фундаменты,, 
при tH от -31* до -4.Ж

Стадия Лист j Листов
F

Госстрой СССР Харь 
ковский Проытренс- 

проек?______
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и Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) готовы! 090000
2 Сортовой прокат обыкновенного
3 качества (сталь стержневая)
4 арматурная по диаметрам и
5 классам 093000
6 Сталь арматурная класса А-1,Т 093009 168 0,18 0,18
7 0»6Т 093009 168 0,13 0,13
8 0, 10, Т 093009 168 0,04 0,04
9 0 14, Т 093009 168 0,01 0,01
10 Сталь арматурная класса А-Ш,Т 093004 168 3,38 3,38
11 0 14, Т 093004 168 0,33 0,33
12 0 18, т 093004 168 0,17 0,17
13 0 16, Т 093004 168 0,07 0,07
14 0 22,'Г 093004 168 1,6Ь 1,65
15 0 28, Т 093004 168 1,26 1,26
16 Итого стали стержневой и ме-
17 таллоизделий промышленного на-
18 значения в натуральном видеД 168 3,56 3,56
19 Сортовой прокат обыкновенного
20 качества (по профилям и маркам) 09X00
21 ВСТ 3 КП2 L. 63x6, Т 093200 168 0,02 0,02

96/8/8
Привязан

ТП 5 0 9 - 2 5 . 3 6  KS.BM 5

Ведомости потребности в 
материалах на столбчатые 
фундаменты при 1н -20° 
до -30°С

Стадия Лист

Н Г Т ~ / "
;.«стс»

Госстрой СССР'"Ха'рь̂  
ковский Промтранс- 

проект
Копировал Фермат
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Жо Наименование материалов Код Количество
о
£

и единица измерения материала ед
изм. тип. инд. всего

1 Итого стали в натуральном виде,т 168 0 ,0 2 0,02
2 Всего натуральной стали, т 168 3,56 0 ,0 2 3,58
3 В том числе по укрупненному
А сортаменту:
5 Сталь среднесортная, т 093200 168 2,91 0 ,0 2 2,93
6 Сталь мелкосортная 093300 168 0,52 0,52
7 Катанка, т 093400 168 0,13 0,13
8 В том числе стали стержневой
9 арматурной и метизов для армиро-

10 вания железобетонных конструк-
11 ций в приведенном виде к стали
12 класса A-I, т 168 5,04
13 Сортовой прокат, приведенный к
14 стали класса С 38/23, Т 168 0,02
15 Цемент 57X00

1б" Портландцемент рядовой 573110
17 М 300, Т 573113 168 2 4 ,7 0 24,70
18 М 400, Т 573114 168 5,36 5,36
19 Цемент всего, приведенные к
20 марке 400, Т 168 27,59
21 Щебень 571 ПО И З 13,9 1 1 0 ,0 123,9
22 Песок строительный 571104 И З 7,0 55,0 62,0
23

-  24 |

25
- !

ц— •= = 3
Привязан

Q51&/8

t 1 г н
•5

Иив.Н» !

ТП 5 0 9 - 2 5 . 3 6  КН.Ш S
Лист

2

(нарвш Фермы
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. икд. всего

1 Прокат (черных металлов) готовы! 090000
2 Сортовой прокат обыкновенного
3 качества (сталь стержневая ар-
и матурная по диаметрам и классам! 093000
5 Сталь арматурная класса А-1,Т 093009 168 0,18 0,18
6 __________ 0-бдТ_______________ 093009 168 0,13 0,13
7 0 1 0 , т 093009 168 0,04 0,04
8 0 14, Т
9 Сталь арматурная класса А-Ш,Т 093004 168 3,38 2,38
Ю 0 14, Т 09X04 168 0,33 0,33
11 0 18, Т 093004 168 0,17 0,17
12 0 16, Т 093004 168 0,07 0,07
13 0 22,Т 09X04 168 1,65 1,65
\и 0 28,Т 093004 168 1,26 1,26
15 Итого стали стержневой арматур-
16 ной и металлоизделий промушлен-
17 ного назначения в натуральном
18 виде, Т 168 3,56 3,56
19 Сортовой прокат обыкновенного
20 качества (по профилям и. маркам) 09X00
21 ВСТ 3 КП 2 L 63x6,Т 093200 168 0,01 0,02

________________________ ____________ 96/8/8
Привязан

Инв.Нг
Т о л а .

Проверил
.оставил

р у к . г р .  
Н .к о н т р .

Гл.техн.
1ач.огд.
л.ии.-к.пр

Фамилия
Машков
Ряоко

Машков
Княжнцкий

Нестеров
Честеров

10Д П И С1.

И Е Е ~

щ п

тп 5 0 9 - 2 5 .& 6  кж. ём б

Ведомости потребности 
в материалах на столбча
тые фундаменты при tH 
от-31о до -45°С

Стадия Лист /истее
Р I 2

Госстрой СССР Харь
ковский Промтранс- 

проект
Ос ом at
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Наименование материалов 
и единица измер'ения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. ИНД. всего

1 Итого стали в натуральном виде 168 0,02 0,02
2 Всего натуральной стали, Т 168 3,56 0,02 3,58
3 в том числе по укрупненному

*4 сортаменту
5 Сталь среднесортная, Т 093200 168 2,91 0,02 2,93
6 Сталь мелкосортная, Т 093300 168 0,52 0,52
7 Катанка, Т 093400 168 0,13 0,13
8 в том числе, стали стержневой
9 арматурной и метизов для арии-

10 рования железобетонных конструк-
11 ций в приведенном виде к стали
12 класса A-I, Т 168 5,04
13 Сортовой прокат приведенный
14 к стали класса С 38/23, Т 168 0,02
15 Цемент 573000
16 Портландцемент рядовой ЫЗЗИО
17 М 300, Т 573II3 118 30,40 30,40
18 М 400, Т 573II4 168 5,36 5,36
19 Цемент, всего приведенный
20 к марке 400, Т 168 32,72
21 Щебень 57III0 ИЗ 13,9 136,0 149,9
■0 Песок строительный 571104 ИЗ 7,0 68,0 75,0

23

24

25

Л «ст

г

[римечанке. В графе "Тип" Указано количество Ломаязан
гатериалов, потребное для изготовления типо- 
)ых и стандартных изделий. В графе "ИЦД" - 
(ндивидуальных (нетиповых) конструкций и 
1зделиЙ

_____________________ 9б/8 /$Уйнв.нГ

TII 509-25.86
Лопжрсил CcjxiT
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная по диаметрам и клас-
6 сам) 093000
7 Сталь арматурная класса А-1,Т 093009 168 1,25 1,25
8 0 б, Т 093009 168 1*14 1,14
9 0 12, Т 093009 168 0,11 0,11
10 Итого стали стержневой арматур-
11 ной и металлоизделий промышлен-
12 ного назначения в натуральном

13 виде, Т 168 1,25 1,25
14 Сортовой прокат обыкновенного
15 качества (по профилям и маркам)
16 ВСТ 3 КП2 L 63x6, Т 093200 168 0 ,0 2 0 ,0 2
17 Итого в натуральном виде, Т 168 0 ,0 2

18 Всего натуральной стали, Т 168 1,27 1,27
19 в том числе по укрупненному
20 сортаменту:
21 сталь среднесортная, Т 093200 168 0 ,0 2 0 ,0 2

96/8J8
Привязан

тп 509-25.S6 ке.вм 7

Ведомости потребности в 
материалах на свайные 
ростверки

ГУ.ИН.ПП

Стадия Лист ЛкСТО!
Р I 2

Госстрой СССР Харт 
ковский Промтранс- 

проект
Фоэмат
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и единица измерения
Код Количество

материала ВД
изм. тип. И Н Д . всего

1 сталь мелкосортная, Т 093300 68 0,11 0 , 1 1

2 Катанка, Т 093400 68 1,14 1,14
3 в том числе стали стержневой
4 арматурной и метизов для арми-
5 рования железобетонных конструк-
6 ций в приведенном виде к стали
7 класса A-I, Т 168 1,28
8 Сортовой прокат в приведенном
9 виде к стали класса С 38/23 Т 168 0,02
10 Цемент 573000
11 Портландцемент рядовой 573110
12 М 300, Т 573113 168 12,10 12,10
13 Цемент приведенный к марке
14 М 400, Т 168 10,80
15 Щебень 57III0 ИЗ 54,0 54,0
16 Песок строительный 57П04 ИЗ 27.0
17

18

19

20
21
22 J
23 j

■ 24 1 |
25 1 1—---- S- 1

Примечание. В графе "Тип" указано количе
ство материалов,потребное для 

изготовления типовых и стандартных изделий. 
В графе "ИНД" -индивидуальных (нетж.овых) 
конструкций и изделий

Призяэак

'Лип.Hi

та 5 0 9 - 2 5 . 8 6  вй.ей 7

- J

Кюармал
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная по диаметрам и

классам) 093000
7 Сталь арматурная класса А-1,Т 093009 161S 0,98 0,98
Б 0 10, Т 093009 168 0,98 0,98
9 Сталь арматурная класса В-1, Т 121300 168 0,48 0,48
10 0 5, Т 121300 168 0,48 0,48
11 Итого стали стержневой арматур-
12 ной и металлоизделий промышлен-
13 ного назначения в натуральном
14 виде, Т 168 1,46 1,46
15 в том числе по укрупненному
16 сортаменту:
17 Сталь мелкосортная, Т 093300 168 0,98 0,98
18 Катанка, Т 093400 168 0,48 0,48
19 в том числе: стали стержневой
20 арматурной и метизов для арми-
21 рования железобетонных конструк-

9618/8
Привязан

И н в  Nt

1олл. Фамилия тодпись дата
Проверил

. п г т я р .и :

.Машков

Рябка
тп 509-г5.86 к ж .в м  8

Рук.гр. Машков

1 .контр. Княжицкнй
Гл.техн.

Нач.отд. HgCTgB9. f i .
Н естеров Щ -

Ведомости потребности в 
материалах на сваи

Стад*л Лист Листов

- J L  ,- 1— 1 2

ковский Промтранс- 
проект

Копировал Формат
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов)
2 готовый 090000
3 Сортовый прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная по диаметрам и
6 классам) 093000
7 Сталь арматурная класса А-1,Т 093009 168 0,17 0,16
8 0 6 Д 093009 168 0,03 0,03
9 0 8 Д 093009 168 0,13 0,13
10 0 10, Т 093009 168 0 ,0 1 0 ,0 1

11 Сталь арматурная класса А-П,Т 093003 168 0 ,0 1 0,01
12 0 10 ,Т 093003 168 0 ,0 1 0,01
13 Сталь арматурная класса Ш-Т 093004 168 0,36 0,36
14 0  6 Д 093U04 168 0,04 0,04
15 0  8 , Т 093004 168 0,03 0,03
16 0  10 , Т 093004 168 0,03 0,03
17 0  1 2 ,Т 093004 168 0,26 0,26
18 Сталь арматурная класса В-1Д I2I300 168 0,26 0,26
19 0 4,Т I2I300 168 0,07 0,07
20 Итого стали стержневой арматур-
21 ной и металлоизделий промышлен-

96 /8 / 8
Привязан

тп 509-25.86

Ведомости потребности в 
материалах на перемычки 
при толщине стен 380 мм

Копиром*

Листе*Стад** Ласт

л г ' Т т  г ?
Госстрой СССР Харь 
ковский Проытранс- 

проект
Фермат
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Колмчество

материала ед
изм. тип. . И Н Д . всего

1 ного назначения в натуральном
2 виде, Т 168 0,62 0,62
3 в том числе по укрупненному
4 сортаменту
5 Сталь мелкосортная, Т 093300 168 0,27 0,27

Б Катанка, Т 093400 168 0,35 0,35

7 в том числе: стали стержневой
8 арматурной и метизов для арми-
9 рования железобетонных конструк-

10 ций в приведенном виде к стали
11 класса А—I,Т 168 0,80
12 Цемент 573000
13 Портландцемент рядовой 573110
I4 Ы 400, Т 573114 168 2,70 2,70
15 Цемент всего, приведенный к
16 марке 400, Т 168 2,70
17 Щебень 57I I 10 И З 9,00 9,00
18 Песок строительный 571104 И З 4,50 4,50
19

20

21

22 1
23

■ 24 1
25 L Z T Z J

Примечание. В графе "Ти " указано коли
чество материалов,потребное для изготовле
ния типовых и стандартных изделий.
В графе "ИНД" -  индивидуальных (нетипо
вых) конструкций и изделий.

_____________96/8 /8

Привязал

1 $ <
И Ив.fit S !

ТП 509-Z5.86 к а . ш  9
Лее*
Т‘

Шярозлл Оэрааг
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов)
2 Г О Т О В Ы Й 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная по диаметрам и клас-
6 сам) 093000
? Сталь арматурная класса A-I, т 093009 168 0,27 0,27
8 0 6, т 093009 168 0,05 0,05
9 0 8, т 093009 168 0,21 0,21
10 0 10, т 093009 168 0,01 0,01
И Сталь арматурная класса А-П,т 093003 168 0,01 0,01
12 0 10, т 093003 168 0,01 0,01
13 Сталь арматурная класса А-Ш, т 093004 168 0,59 0,59
14 0 6, т 093004 168 0,05 0,05
15 0 8, т 093004 168 0,03 0,03
16 0 10, т 093004 168 0,06 0,06
17 0 12, т 093004 168 0,45 0,45
18 Сталь арматурная класса В- I ,  т I2I300 168 0,10 0,10
19 0 4, т I2I300 168 0,01 0,01
20 0 5, т I2I300 168 0,09 0,09
21 Итого стали стержневой арматур-

96 /8 /2
Привязан

Инв Nf
Д о л ж .
1 роверилТ М аш ков

'оставил! Рябко
тп 509-25.Z6 т . ш Ю

’у к .гр . Д аш ков

-1 .контр, ичняжчыкий
Гл.техн.

Н яч.от. |Н рстрпов Ш -

Ведомости потребности 
в материалах на перемычки 
при толщине стен 510 мм

Ствдвя
Т “

Л»П Листов
- Т Г

Госстрой СССР Харь 
ковский Промтранс- 

_ проект
Формат
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество
материала 6Д

изм. тип. И Н Д . всего
1 ной и металлоизделий промышлен-
2 ного назначения в натуральном
3 виде 168 0,97 0,97
4 В том числе по укрупненному
5 сортаменту:
6 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,53 0,53
7 Катанка, т 093400 168 0,44 0,44
8 В том числе: стали стержневой
9 арматурной и метизов для арми-

10 рования железобетонных конструк-
11 ций в приведенном виде к стали

12 класса А-1,т 168 1,25
13 Цемент 573000
14 Портландцемент рядовой 573110
15 М-400, т 573113 168 4,05 4,05
16 Цемент всего, приведенный к
17 марке 400, т 168 4,05
18 Щебень 571 ПО 113 13,5 13,5
19 Песок строительный 571104 ИЗ 6,8 6 ,8
20

’ 21

22

23

'  24

25

Примечание. В графе "Тип" указано количе
ство материалов, потребное для изготовле
ния типовых и стандартных изделий.
В графе "ИНД" -индивидуальных (нетиповых) 
конструкций и изделий

96/8/8

Привязан

И и а .№

тп 509-£5.86 м.ш40
ЛкСТ
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) го-
2 товый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная по диаметрам и
6 классам) 093000
7 Сталь арматурная класса А-1,т 093009 166 0,2^ 0,27

8 0 6, Т 093009 168 0,05 0,05
9 0 8, Т 093009 168 0,21 0,21
10 0 10, Т 003009 168 0,01 0,01
11 Сталь арматурная класса А-П.Т 093003 168 0,01 0,01
12 0 10,Т 093003 168 0,01 0,01
13 Сталь арматурная класса А-Ш,Т 093004 168 0,67 0,67
14 0 6, Т 093004 168 0,06 0,06

15 0 8, Т 093004 168 0,03 0,03
16 0 10, т 093004 168 0,09 0,09
17 0 12, Т 093004 168 0,49 0,49
18 Сталь арматурная класса В-1,Т I2I300 168 0,13 0,1 3
19 0 4, Т I2I300 168 0,02 0,02
20 0 5, Т I2I300 168 0,11 0,11
21 Итого стали стержневой арма-

9 6 /8 /8
Привязан

ТП 5 0 9 ' 2 5 .3 6  КЖ.Ш И

Ведомости потребности 
в материалах на перемыч
ки при толщине стен 

640 мм

Копяроаая

Стадия Ляст Ляетоя
Р i 2

Госстрой СССР Харь
ковский Промтранс- 

пооект______
Формат
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. инд. всего

1 турной и металлоизделий про -
2 мышленного назначения в нату-
3 ральном виде, Т оо8

1,08 1,08
4 В том числе по укрупненному
5 сортаменту:
6 Сталь мелкосортная, Т 093300 со8

0,60 0,60
7 Катанка, Т 093400 168 0,48 0,48
8 В том числе: стали стержневой
9 арматурной и метизов

10 ^ля армирования железобетонных
.11 конструкций в приведенном виде
12 к стали класса A-I, Т 168 1,40
13 Цемент 573000
14 Поотланлпемент рядовой 573110
15 М 400, Т 573113 168 4,75 4,75
16 Цемент всего, приведенный к
17 марке 400, Т 168 4,75
18 Щебень 571110 ИЗ 15,ес 15,60
19 Песок строительный 571104 ИЗ 7,9 7,9
20

21
22
23

■ 24

25 1
примечание, о графе ш  указано количе
ство материалов, потребное для изготовления 
типовых и стандартных изделий. В графе "ИН 1 
- индивидуальных (нетиповых) конструкций к 
изделий

I Привязан

9б18/ВЩт.ш
та 509-25.86 т .т  // Rati

Шшрпс* Огргг.г.
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. И Н Д . всего

1 Прокат (черных металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная по диаметрам и
6 классам} 093000
7 Сталь арматурная класса А-1,Т 093009 168 0,39 0,28 0,67
8 0 6, Т 093009 168 0,28 0,28
9 0 12, Т 093009 168 0,38 - 0,38
10 0 14. Т 093009 168 0 Т01 0,01
И Сталь арматурная класса А-Ш,Т 093004 168 0,13 1,22 1,35
12 0 8,Т 093004 168 0,03 0,22 0,25
13 0 10,Т 093004 168 0,08 0,08
14 0 12, Т 093004 168 0,01 0,28 0,29
15 0 14, Т 093004 168 0,03 - 0,03
16 0 20, Т 093004 168 0,06 0,64 0,70
17 Сталь арматурная класса А-1У.Т 093006 168 1,65 - 1,65
18 0 10, Т 093006 168 0,03 - 0,03
19 0 12, Т 093006 168 1,37 - 1,37
20 0 14, Т 093006 168 0,25 - 0,25
21 Сталь арматурная класса Ат-У,Т 093007 168 1,15 - 1,15

96I&/8

Инв.Ns

Привязан

Долж.
Проверит Машков

Составу.* Р я б к о

Фамилия Подпись Дат

ш
тп 5 0 9 - г 5 . 8 6  кж.вм/2

Р у к .гр . М аш ков

Н,контр, Княжишши ш
Гл.техн.

Н я я . п т л . Н ргтррав— $w-

Ведомости потребности 
в материалах на плиты 
покрытия и перекрытия

Стадия Л*ст

I
Листов

Гострой СССР Харь
ковский Промтранс- 

проект
> - u j t
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. И Н Д. всего

1 0 12, Т 093007 168 0,55 - 0,55
2 0 14, Т 093007 168 0,60 - 0,60
3 Сталь арматурная В- I ,  Т 121300 168 1,20 - 1,20
4 0 3, т 121300 168 0,35 - 0,35
5 0 4, Т I2I300 168 0,49 - 0,49
6 0 5, Т I2I300 168 0,36 - 0,36
7 Сталь арматурная класса Вр-1,Т I2I400 168 0,12 - 0,12
8 0 4, Т I2I400 168 0,12 - 0,12
9 Итого стали стержневой арма-

10 турной и металлоизделий промыт-
.11 ленного назначения в натураль-
12 ном виде, Т 168 4,64 1,50 6,14
13 в том числе по укрупненному
14 сортаменту:
15 Сталь среднесортная, Т 093200 168 0,06 0,64 0,60
16 Сталь мелкосортная, Т 093300 168 3,33 0,36 3,69
17 Катанка, Т 093400 168 1,35 3,50 1,85
18 В том числе:
19 Стали стержневой арматурной и
20 метизов для армирования желе-

‘ 21 зобетонных конструкций в приве-
22 денном виде к стали класса A-I,' 1 168 10,29
23 Цемент 573000

■ 24 Портландцемент рядовой 573110
25 М 400, Т 573114 168 26, К 1,90 28,00

Привязан

96/8/8  инз.н»

та 509-г5.86 и.вм /г
Лист

2
квтцхлм* Фогмгт
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала -ед
изм. тип. инд. всего

1 Цемент, в с е го , приведенный
2 к  марке 4 0 0 , Т 168 2 8 ,0 0

3 Щебень 5 7 I I I 0 И З 8 4 ,0 7 ,6 0 9 1 ,6 0

4 П есок строительны й 571104 И З 4 2 ,0 3 ,8 0 4 5 ,8 0
5

6
7
8

9

10
11

12,
13
14

15
16

17
18

19

20

21
22
23

24

2S

Привязан

ТП

96(8/8 И Н В .» !

5 0 9 - 2 5 .86 кк.вм/г
ЯкС!

3
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая арма-
5 турная по диаметрам и классам) 093000
6 Сталь арматурная класса A-I.T 093009 168 0,05 0,05
7 0 6, Т 093009 168 0,02 0,02
8 0 8, Т 093009 168 0,01 - 0,01
9 0 10, Т 093009 168 0,01 - 0,01
10 0 14, Т 09X09 168 0 Т01 0,01
11 Сталь арматурная класса А-П,Т 09X03 168 0,06 _ 0,06
12 0 10, Т 09X03 168 0,01 - 0,01
13 0 12, Т 09X03 168 0,01 0,01
14 0 14, Т 09X03 168 0t0I 0.01
15 0 18, Т 093003 168 0,03 _ 0,03
16 Сталь арматурная класса В-1,Т IHIX0 168 0,04 -» 0,04
17 0 3, Т I2IX0 168 0,01 0,01
18 0 4, Т 121X0 158 0,02 — 0,02
19 0 5, Т I2IX0 168 0,01 0,01
20 Итого стали стержневой арма-
21 турной и металлоизделий промыт- !

_________ _______8__ 961$/8
П р и в я з а н |

Инв Ht
Должн.
laaafica
-оставил
JyK. гр.
Н.контр.
Гл.техн.

Фамилия

Рябко
Машков

КняжипкиЯ

1ач- отд^ i£gI£B2ft.

та 5 0 9 - Z 5 . S 6 [ .ж  /з

Ведомости потребности 
в материалах за лестницу

Стадия I яаст Ясстье

Госстрой СССР Харь] 
сов с кий Проютзнс- 

проепт
Фархат
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. инд. всего

1 ленного назначения в натураль-
2 ном виде, Т 168 0,16 0,16

3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (по профилям и маркам) 093000
5 СТЗКП 2 -  4, Т 093300 168 0,03 0.03 .

6 -  6. Т 093300 Т 6 8 0.01 0.01
7 -  8, Т 093300 168 0,01 0,01
8 -  16, Т~ 093300 168 0,01 0,01
9 - 20, Т 093300 168 0,08 0.08

10 Итого в натуральном виде, Т 168 0,14 0,14
.11 Всего натуральной стали, Т 168 0,30 0,30
12 В том числе по укрупненному
13 сортаменту:
14 Сталь мелкосортная, Т 093300 168 0,09
15 Катанка, Т 093400 168 0,07 -0«QZ—

0.1416 Сталь толстолистовая, Т 090205 168 0,14
17 В том числе:
18 стали стержневой арматурной
19 и метизов для армирования же-
20 лезобетонных конструкций в при-
21 веденном виде к стали класса
22 A-I, Т 168 0,18 .
23 Сортовой прокат в приведенном

■ 24 виде к стали класса С 38/23, Т 168 0,14
25 Цемент 573000

Примечание. В графе "Тип" указано количе
ство материалов, потребное для изготовления 
типовых и стандартных изделий. В графе "ИНД’ 
-  индивидуальных (нетиповых) конструкций, 
и изделий

95 /8 /8

Привязан

Инв.№

1 к а .в м  /з
Д «С! 
2
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Портландцемент рядовой 573II0
2 М, 400, Т 573114 168 0,68 0.68
3 Цемент, всего, приведенный к
4 марке 400,Т 168 0,66
5 Щебень 57Ш0. ИЗ 2,20 2.20
6 Песок строительный 571104 ИЗ 1,10 1.10
7
8
9
10
.11
12
13
I4

15
16
17
18
19
20

■ 21
22
23

- 24
25

Примечание. В графе "Тип" указано количество Привязан
материалов, потребное для изго- _____ __
товления типовых и стандартных ________

изделий. В графе "ИНД" -  индивидуальных (не
типовых) конструкций и изделий. ------------

________________9&I8/8 инв.н>

тп 5 0 9 - 8 5 . 8 6  кж.вм /з
Ияпоапиал Осгчит
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая арма-
5 турная по диаметрам и классам) 093000
Б Сталь арматурная класса А-1,1 093009 168 0 ?24 0,24
7 0 6, Т 093009 168 0,01 0,01
8 0 8, Т 093009 168 0,03 0,03
9 0 10, Т 093009 168 0,01 0,01
10 0 12, Т 093009 168 0,19 0,19
11 Сталь арматурная класса В-1,Т I2I300 168 0,03 0,03
12 0 4, Т I2I300 168 0,03 0,03
13 Итого стали стержневой арматур-
14 ной и металлоизделий промышлен-
15 ного назначения в натуральном
16 виде, Т 168 0,27 0,27
17 Сортовой прокат обыкновенного
18 качества (по профилям и маркам) 093000
19 ВСТЗКП2 -б , Т 093300 168 0,06 0,06
20 -8 , Т 093300 168 0,02 0,02
21 L 75x6, Т 093100 168 0 , 1 1

J L X L .

96/8/8
Привязан

Инв.Ь:

. 1олжн. Фамилия
Лроверил

«РСТАВМ
М ашков

PgfttO

дата

тп 5 0 9 - Z 5 . 8 6  ка.вм /4
Р у к .гр . М ашков

bLKOHTP.
Г л.техг.

1дя.птп.
Стали.

Д ссхеров.

Да,ставов, W -

Ведомости потребности в 
материалах на.венткамеры 
при Тн от -20° до -30° 
при теплоносителе -"вода*' 
при -20°С при теплоносителе

Стадия Л «о

X
Лясто*

Госстрой СССР Харь 
ковский Промтранс- 

проект
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. инд. всего

[ 8, Т 092500 168 0,09 0,09
2 С18, Т 092500 168 0,39 0,39
3 И т о г о  в  натуральном виде, Т 166 0,67 0,67
4 Всего натуральной стали, Т 168 0,94 0,94
5 В том числе по укрупненному
6 сортаменту:
7 Балки и швеллеры, Т 092500 168 0,48 0,48
8 Сталь крупносортная, Т 093100 168 0,11 0,11
9 Сталь мелкосортная, Т 093300 168 0,20 0,20

10 Сталь толстолистовая, Т 090205 168 0,08 0,08
.11 Катанка, Т 093400 168 0,07 0,07
12 В том числе: стали стержневой
13 арматурной и метизов для ар-
14 мирования железобетонных кон-
15 струкций в приведенном виде к
16 стали класса А-1,1 168 0,29
17 Сортовой прокат в приведенном
18 виде к стали класса С 38/23, Т 168 0,67
19 Цемент 573000
20 Портландцемент рядовой 573110
21 М, 300, Т 5731130 168 0,80 0,80
22 Цемент, всего, приведенный к
23 марке 400, Т 168 0,80
24 Щебень 57III0 а з 2,70 2,70
25 Песок строительный j 57П04 п э 1*35 1,35
Примечание. В графе "Тип" указано количество 

материалов, потребное для изготс 
ленил типовых и стандартных из
делий.

В графе "ИНД" -  индивидуальных (нетиповых) 
конструкций к изделий дб/в/в

1 Hr \_ _ _ i \

Има.Н»
' кз.эд № j Slag 8

H£>г?лгг



по
дл

 
| 

П
од

пи
сь

 
и 

да
т?

 
I 

Вз
зм

38

Наименование материалов Код

и
=*

и единица измерения материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Листы асбестоцементные 578100 T , V ( л. 0,04 0,04
2 пл .
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 3

16

17

18

19

20

’ 21

22

23

■ 24

25

Количество

Примечание. В графе "Тип" указано количе
ство материалов, потребное для 

изготовления типовых и стандартных изделий 
В графе "ИНД" -  индивидуальных (нетиповых) 
конструкций и изделий.

_______ 9618/  8

Привязан

Икв.К»

та 5 0 9 - 2 5 - Ъ б  ks.bh /4
Лист

3
Фягизт
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Прокат (черных металлов) гото-
2 вый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая
5 арматурная по диаметрам и клас-
6 сам) 093000
7 Сталь арматурная класса A-I, Т 093009 I6S 0,24 0,24
8 0 6, Т 093009 168 0,01 0,01
9 0 8, Т 093009 168 0..03 0,03
10 0 10, Т 093009 168 0,01 0,01
П 0 12, Т 093009 168 0,19 0,19
12 Сталь арматурная класса В-1,Т J2I300 168 0,03 0,03
13 0 4, Т I2I300 168 0,03 0,03
14 Итого стали стержневой арматур-
15 ной и металлоизделий промышлен-
16 ного назначения в натуральном
17 виде, Т 168 0,27 0,27
18 Сортовой прокат обыкновенного
19 качества (ПО профилям и маркам) 093000
20 ВСТ 3 КП 2 - 6, Т 093300 168 0,03 0,03
21 -  8, Т 093300 168 0,02 0,02

H h b .N i

П о л ж н .

Проверил
Фамилия
Машков
РябкоС остав .

Зук .гр .

Н д ш та .
Гл.техн.____________
“ I Нестеров 
Гл.ин.пр Н естеров

Машков

К н я ж и т ж и й

_______________  96IB/S
Привязан

тп 509-25.86 нж.вм/5

Ведомости потребности 
в материалах на вентка- 
меры при 1н -30°С при 
теплоносителе "пар”

Стадах Лист ( Листе»
Р / 3 J

Госстрой СССР Харь 
ковский Промтренс- 

проект
Копире»»* Формат
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количесгво

материала ед
изм. тип. инд. всего

1 4 75x6, Т 093100 168 0,01 0,01

2 С 8, Т 092500 168 0,09 0,09

3 С18, Т 092500 168 0,33 0,33

4 Итого в натуральном виде, Т 168 0,48 0,48

5 Всего натуральной стали, Т 168 0,75 0,75

6 В том числе по укрупненному
7 сортаменту
8 Балки и швеллеры, Т 092500 168 0,42 0,42

9 Сталь крупносортная, Т 093100 168 0,01 0,01
10 Сталь мелкосортная, Т 093300 168 0,20 0,20

.11 Сталь толстолистовая, Т 090205 168 0,05 0,05

12 Катанка, Т 093400 168 0,07 0,07

13 в том числе:
14 стали стержневой арматурной
15 и метизов для армирования
15 железобетонных конструкций
17 в приведенном виде к стали
18 класса A-I, Т 168 0,29
19 Сортовой прокат в приведенном
20 виде к стали класса С 38/23,Т. 168 0,48

' 21 Цемент 573000
22 Портландцемент рядовой 573100
23 М 300, Т 573II3 168 0,80 0,80

■ 24 Цемент всего, приведенный
25 к марке 400, Т 168 0,80

Примечание. В графе "Тип" указано количеств >пРнвязан
материалов, потребное для из- -------- ---------

готовления типовых и стандартных изделий. ___________
В графе "ИНД" -  индивидуальных (нетиповых) ___________
конструкций и изделий

 ̂ ___________ 9б/#/8|ин8 н>

тп 509 -Z5.86 KS.BM /5

Копкромд Формат
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ро
ки Наименование материалов 

и единица измерения
Код Количество

материала • ед. 
изм. тип. И Н Д . всего

1 Щебень 57III0 ИЗ 2,70 2,70
2 Песок строительный 571104 ИЗ 1,35 1,35
3 Листы асбестоцементные 578100 т .ус л . 0,04 0,04
4
5

6
7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17
18

19

20 1 Г
21 1 1
22 1
23 1 1 |

!

1

24 ! 1 i
2 5 I

9518/В

Привязан

llwaJj 5 К 5
f  S s a  1

тп 5 0 9 -Z  5 .8 6  к а .ш  / 5  Г з  1
йж̂свяя
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. иид. всего

1 Прокат (черных металлов)
2 Готовый 090000
3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества (сталь стержневая ар-
5 натурная по диаметрам и классам) 093000
6 Сталь арматурная класса A-I, т 093009 168 0,25 0,25
7 0 6, т 094009 168 0,01 0,01
8 0 8, т 093009 168 0,03 0,03
9 0 10, т 093009 168 0,01 0,01
ГО 0 12, т 093009 168 0,19 0,19
11 0 16, т 093009 168 0,01 0,01
12 Сталь арматурная класса В-1,т I2I300 168 0,03 0,03
13 0 4, т I2I300 168 0,03 0,03
14 Итого стали стержневой арматур-
15 ной и металлоизделий промышлен-
15 ного назначения в натуральном
17 виде, Т 168 0,28 0,28
18 Сортовой прокат обыкновенного
19 качества (по профилям и маркам) 093000
20 ВСТ 3 КП2 -  6, т 093300 168 0,02 0,02
21 - 8, т 093300 168 0 ?02 0,02

________________________ __________ 96/8/8
Привязан

Инв Ni
До 1жн. Фамилия 
Проверив iMaiuhOB

дата

тп 5 0 9 - 2 5 . 8 6 ж.вм 16

Рук.гр. 

Н .контр. 
Гл.техн. 
-1ач.отд.

Р а а ь а --------
Машков

кня̂ шткий
4естеров

dfis$sao&-.

Ведомости потребности 
в материалах на венткаме- 
ры tw -30° до -40ОС при 
теплоносителе "вода" при 
t  н -40°С при теплоноси-

Стадия Лип

~ т
Листов

Госстро{ГиССР Аарь 
ковский Промтранс- 

проект
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. ИНД. всего

1 -  10, т 093300 168 0,01 0,01
2 ^75x6, т 093100 168 0,08 0.08
3 Г8, т 092500 168 0,09 0,09
4 tI8 , т 092500 168 0,58 0,58
5 Итого в натуральном виде, т 168 0.80 0.80
6 Всего натуральной стали, т 168 1,08 1,08
7 В том числе по укрупненному
8 сортаменту:
9 Балки и швеллеры, т 092500 168 0,67 0,67

10 Сталь крупносортная, т 093100 168 0,08 0,08
.11 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,21 0,21
12 Сталь толстолистовая, т 090205 168 0,05 0,05
13 Катанка, т 093400 168 0,07 0,07
14 В том числе: стали стержневой
15 арматурной и метизов для арми-
16 рования железобетонных конст-
17 рукций в приведенном виде к
18 стали класса A-I, т 168 0,31
19 Сортовой прокат в приведенном
20 виде к стали класса С 38/23, т 168 0,80
21 Портландцемент рядовой 573110
22 М 300, т 573II3 168 0,78 0,78
23 Цемент, всего приведенный к
24 марке 400, т [68 0,78
25 Щебень 57I I 10 [IB 2,60 2.60

Примечание. В графе "Тип" указано количе- Привязан
ство материалов-,потребное для 

изготовления типовых и стандартных изделий 
В графе "ИНД" -  индивидуальных (нетиповых) 
конструкций и изделий

_________________35/8/8 Hh b .Ni

тп 509-25.86 кж.вм /5
Лист

г
Копировал Фермат
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и Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
изм. тип. инд. всего

1 П е со к строител ьны й 571104 И З 1 ,3 0 1 ,3 0
2 Листы  асбестоцем ентны е 578100 т . у п л . 0 ,0 4 0 ,0 4

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

21
22
23

- 24

25

9618/8 [Инв.Н!

Привязан

ТП 5 0 9  -  25 .S6  кж.вм /5
Лвст

Кспярош Формат
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и Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд- всего

1 Трубы чугунные напорные и фа-
2 сонные части к ним, т 146000 168 0,240 0,240
3 Трубы чугунные канализационные
4 и фасонные части к ним, т 492500 168 3,502 0,502
5 Трубы стальные водогазопровод-
6 ные, т.
7 м 138500 006 216,0 216,0
8 Краска масляная, кг 166 5,07 5,07
9

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20
21

Kenupesu ®c
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Нз
ст

ро
ки Наименование материалов 

и единица измерения
Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 конвекторы отопительные, экм — ШШО----- "ОБЗ" 8У, ЬГ 89,61

2 при 1и =-20сС

3 при t^- -30UC 084 96,26 96,26

4 при -40UC 084 107,4т > 107,46

5 Радиаторы отопительные, экм 493510

о при t H- -20иС 084 41,23 41,23

7 при Ьц - -30°С 084 45,26 45,26
О при t H= -40°С 084 46,5 46,5
9 Трубы стальные (всего),м 130000 006 631 631

10 т 130000 168 1,515 1,515

11 в том числе:
12 трубы стальные водогазопроводные
13 (газовые); м 133500 006 595 595
14 т I365C0 168 1,345 1,345
15 Трубы тонкостенные электросвар-
16 ные углеродистые (диаметром до

I
1

17 114мм), м I3730C 1006 36 36
13 т 137300 1168 0.170 0.170
19 пои t=  -20°С. -30°С. -40°С
20 ' ' Hi

____________ 1____
21

1
! 1 - 1

j__L
Повязан

гчс К: 96  IS/ 8

Провери
С остав» .

Фямнлня jLtlc
Ефименко

Пата

Скоркина 
Ефименко /(/ Р,

i t тп 509-2.5,86 об.вм (
Стад»» j Лист Л*:т о»

j _ L i — 3 , .

Р у к .г р .

Н .кон тр .
1 л .те х .

ЕФ именко
Н иконенко Ш

Н а'о.отп. Н естер о в
Г л.инж .л  з. Н естеров V-

Ведомость потребности в 
материалах.
Теплоноситель -  пар
при t j  -20°С, -30°С, -40°С

Госсгуэ I СССР 
Харьковски:: 

Прог,:транспроект
Ксп-гЭ1ал
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Наименование материалов 
и единица измерения

Ход Количество

материала 0Д .
изм. тип. И Н Д . всего

1 Сталь толстолистовая,т 168 0.04S 0.042
2 Сталь сортовая,т 168 Ю Т ( 0 . 6 1 ( 1

3 Сталь тонколистовап,т 097300 168 1,262 1,262

4 Сталь кровельная,т 097400 168 0.49€ 0.496

5 Сталь оцинкованная,т 168 0,214 0.214

6 Материалы лакокрасочные 231000
7 Краски масляные,кг 231000 166 93 93
8 при Ь н=-20°0

9 при t h=-3QuC 1ьЬ "9 5 — у 5

10 при t  н=-40°С 166 98 98
.11 Олифа,кг 231800
1? при £  н=-20°С 166 39,4 39,4

13 при h н=-30иС 166 40,2 4 о ; а '

14 пюи -Ь н=-40°С 166 41,4 41,4
15 Белила,кг 23II20
16 при Ь  н=-20°С 166 50 50
17 при тЬ н=-30°С 166 51 51
18 при -6н=-40°С 166 52,5 52,5
19 Грунт ХС-010,м2 055 6 6
20 Эмаль ХСЭ,м2 055 6 6

2» Сетка стельная,м 127500 168 0.03г 0.037 .
22 Канаты стальные(трос) ,м 125000 ШГ 45 45

23 Трубы и муфты асбестоцементные
24 (всего) м. усл.то. 578600 006 1324 1324

25

96/В/& Нив.На

Привязан

ш 509-25.86 О В.Ш/
Д SCT

4
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала QA
изм. тип. инд. всего

1 Асбоцухшнур,мЗ ИЗ 1,65 1,65
2 Фольгоизол,м2 055 89,4 89,4
3 Изоляция штукатуркой,м2 055 30 30
4 Железный сурик на натуральной
5 олифе,м2 055 3,2 3,2
6 Минераловатные маты,м3 ИЗ 1,25 1,25
7 Минераловатные полуцилиндры,м3 ИЗ 0.32J 0.325|
8

3
10

п

12<
13

14
1Б
1G
17
18

19

20

21

22

23

-  24

25
Привязан

56/8/8 Инв.Mi

ш 5 0 9 - 2 5 * Ь6 оа.ш /
Копв̂вви Фс^ыгт
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Наименование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед
кзм. тип. ИНД. всего

1 Конвекторы отопительныА,экм 439520 084 89,61 89,61
2 при t  н=-20°С
3 при £ н=-30°С 084 96,2 ) 96,26
4 при £ н=-40°С 084 107. 16 107.46
5 Радиаторы отопительные,экм 493510
6 при t  н=-20°С 084 41,23 41*23
7 при t  н=-30°С 084 45,2 ) 45,26

8 при Ь н=-40°С 084 46,5 46,5
9 Трубы стальные(всего),м 130000 006 540. 540
10 т I3U00U "158 1,15 ■ Т.Х57

11 в том числе:
12 Трубы стальные водогазопиовод-
13 ные(газовые),м 138500 1505 522 522

14 т 138500 168 ~ТТ09 ~т ш

15 п р и  t  н=-20°С,-30°С,-40°С
16 Трубы тонкостенные электросвар-
17 ные углеродистые(диаметром до

18 114мм) ,м Т373Ш OOP 18 J 18
19 т 137300 168 0.064 0.064
20 пои t  н=-20 °С.-30 °С,-40°С

' 21 ттл

| Инв Hi |
Ш 1 Я  тЛЛш

ш ш й ш ш а ш т ш л

9 6 /S /Q

тс 509-25.&6 о в . а з 2

А 4 « АЧ̂ ПН «
тл~.т.| 1 
Нач.оЗг

ТВШТШК 
Нестеро

а ^ а а

Ведомость потребности в 
материалах.
Теплоноситель- зола _ 
при *tH*-20°C(-30®Cf-40oC

Спаяй
**Т~"

Лист Л»С7М

/  I -г —
VocCTDOfli *Ш5Р "
Харьковский
Пролтоаншзоект

Бевсфоюд
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Наименование материалов Ход Количес!гво

и единица измерения материала • ед 
изм. тип. ИНД. всего

1 Сталь толстолистовая,т 168 0.086 0.086

2 Сталь сортовая,т 16€ 0.586 0.588

3 Сталь тонколистовая,т 097360 let т а 17229“

4 Сталь кровельная,т 097400 168 0.496 0.496
5 Сталь оцинкованная,т ~Т5ВЮ Р

6 Материалы лакокрас очные, 231000
7 Краски масляные,/кг 231700 166 88 88

8 п р и  -£н=-20°С
9 при -tw=-30uC 166 90 90

io при -6н=-40°С 166 93 93

•И Олифа,кг 231800
12 при -Ьн=-20°С 166 37,3 37.3
13 при i  н=-30 С 166 38,1 38,1
14 при -£н=-40°С 166 39,: 39.3
15 Белила,кг 231120
16 при t  н=-20°С 166 47,6 47,5
17 при < н=-30°С 166 48,( “ 40,5
18 при t н=-40°С 166 50.q “ Б О Г

19 Грунт ХС-010,м2 055 6 6

20 Эмаль ХСЭ,м2 ОЩ 6 6

'  21 Сетка стальная,т ~TZ7500 168 0.03г 0.037

22 Канаты стальные(трос),м 125000 006 45 45
23 Трубы и муфты асбестоцементные

-  24 (всего) м. услл.тр. “ 578600 1 Ж “ 1324"

25

Привязан

509-25.85

,
1 1
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N*
 ст

ро
ки Наименование материалов 

и единица измерения
Код Количество

материала ед.
изм. тип. инд. всего

1 Трубы стальные
2 Труба стальная газовая услов-

3 ным проходом ЦМ-20,

4 ГОСТ 3262-75 км 13300 008 - - 0,01

5 т 13300 168 - - 0,022
6
7

8
g

10
11
12

13
14

15

15

17

18

19
20

21

Привязан

тп 5 0 9 - 2 .5 .8 6

Ведомости потребности 

в  материалах на силовое 

электроосвещение

9618/8

ЭО.ВМ
С и л »  | Лмст Л«пя

Госстрой QCCP 
Харьковский

JTCggrtipantiiRas.g-ФвриатКмарвааа
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Наименование материалов 

и единица измерения
Код Количество

материала ед.
изм. тип. ИНД. всего

1 Прокат (черных металлов)
2 готовый
3 Труба стальная водогазопровод-
4 ная обыкновенная с полностью
5 сплющенным гротом
6 ГОСТ 3262-75 13300 008 - 0,01 0,01
7 168 - 0,014 0,014
8 Труба винипяастовая по
9 ТУ 6.05.1791-76 25x1,5 008 - 0,14 0,14
10 008 с 0,16* 0,16х
11 168 — 0,024 0,024
12 168 с - 0,027к 0,027J
13 То же 32x1,6 008 - 0,01 0,01
14 168 0,005 0,003
15 То же 40x3,0 008 0,01 0,01
1S 168 О.ООЕ 0,005
17

18

19

20
21

Привязан

-  при ТвШТОЯССНТОЯв -  шшр

9 6 1 8 /  6

т а  5 0 9 - 2 5 . 8 6

Ведомости потреб поста в мвтеркалдо 
на силовое але&трооборудоаанче

С г» для Р*ДьсГ*| Листза

iWflCwaifMavjmjLM

Госстрой С С С Р  
Хгрмювсюв 

^ *}эзЯржасгрое
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