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Нмиегп-таии* материал* 
и едт- ' ia измерения

Код Количество

материала сд.
иэм. тип ***А j Всего

1 Пилойзатор*! ■ Чу S3 533100 113 2.3 2,8
ж Блога двор. в сборе (юань

ж лектно)у к 5Э6П0 05522,6 22,6
4 Блока окон.чыз в сборе

5 (комплектно), 1© 536130 055 12,3 12,3 _
4 Плиты древесноволокнистые

ж мягкие, 1£ 553610 055 0,5 6,5

ш Плиты древесностружечные, М3 553400 ОТ 0,1 0.1
9 Расход пиломатериалов в

ю круглом леое, М3 230П0 113 4.2 4.2

II КМршч строительный, тыс.шт. 574120 796 45.2 45,2

12 Портландцемент М-300, т 573I5I 163 4.2 4.2
О Портландцемент М-400, т . 573II3 163 0,3 0.3
14 Цемент, всего, приведенный

IS х IWOO, т 5ТЗПЗ 163 4,1 4.Х
16 Известь строительная, т 574410 163 1Д 1Д
17 Щебень, М3 57III0 ИЗ 4.9 4в9
IS Гравий, М3 57X120 113 2,4 2.4
19 Битумы нефтяные строительные -
20 твердых марок, т 025621 163 0,5 0.5

П р и  м а ч а и и • в  гр* ф « *тм«Г указано количество 

материалов, потребное д л я  изготовления типовых т 
стандартных изде/ый. а • графе "имя.*—  индивидуагы 
иых (метиловых) конструкций и

>•» аа
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• Наименование материала Код, ч Количество ч >
и единица измерения . материала «Д.

нам. тип ИНД. Всего
1 Материалы лакокрасочные, кг 23ICCO I5S

.
37,3 87,3

2 Песок строительный природный,^ 57I I40 - ИЗ 26,3 26,8 •
Э Плитка керашческао глазуро- -

4 ванные для внутренней окладов*

5 ка, ы2 ' , ' ~ 575210 355 29,0 29,0
6 Плитка*коранические для, *
7 ПОЛОВ, 1&  “ S7S240 ~ 055 21,5 21,5
8 Линолеум, ъ& - S77KO; • 055 54,7 54,7
9 Рубероид, ы2 055 . 57,5 57,5
18 ВЩРОНЗОЛ, 1& 5УК3 4 . 055 14,4 14.4
II Стекло оконное, vZ Ш Х20 : * 055 ■ 25,0 25,0
» Материалы, тепло а  звуке- _ -

О изоляционные, ыЗ 576000 П З I I ,5 Н ,5
14 Металлоизделия' промышленного -

18 назначения, т 120000, 163 0,3 0,3
16 •

17
Ш

19
20
21
22
23 -
24

I14
Пришшн

m S o b - f S - S f

-
'|Има. W
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Нгимсмсэгние материала Кол Количество

и единица измерения Matcpiijna «А*
ИЭМ. ТИЛ ИНД. всего

1 Сортовой прокат

2 обыкновенного

3 качества 093000

4 Стань арматурная класса А-2,т 09SC04 163 0,20 0,20

S Сталь мелкосортная, т 09S500 168 0,08

6 ДН2М.10, т 6 10 168 0,04

7 б 14, т б 14 168 0,04

8 Катанка, т оээ;со 168 0,12

9 6 8 , т 6 8 168 0,12

Ю Итого сортового проката •

II обыкновенного качества, ? 168 0,20 0,20

12 Сталь сортовая конструетоз- -

13 пая, т 0Э51С0 168 0,01 0,01

14 - 095200 168 0,01 0,01

15 Прокат листовой’рядовой, ? 097ICO 168 0,03 0,03

16 Итого стали в натуральной - . .

17 ’ LTCO0, т 168 0,25 0,25.

18 в том числе ю  укрупненное

19 сортаменту:

20 Сталь крупносортная, т 095IC0 168 0,01 0,01

П р и м е ч а н и е  В Грефе "тип" y t iu -e  м тп о стм  
материалов, потребное для изготмоенм типовых н 
стандартная изделий, а ■ графе " и н д .'- иидиаидуалв 
и>.ж ктипрпы к) конструкций и нздепм

Привязан

Т -Г 7  . KS виг

Бедоьюсть потребности в 
катеоиалах на изготовление 
монолитных кэлезобетонных 
констоукций

Стадия Лист Пистоя

СШРОАБТСТРАЗЗ 
Ленинграде нна
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Наименование мэтеригэ Код Количество

и единица измерения «'зтсриела ед
изм. тип НМД. Всего

1 Сталь среднесортная, ? С95200 гсз 0.01 0.01
2 Сталь мелкосортная, т С93300 168 0.03 0,08

3 Катанка, т 093400 168 0,12 0.12

4 Сталь толстолистовая, т 0Э7100 168 0,03 0,03

5 Металлоизделия промышленного
6 назначения (мотнзы) 120000
7 Проволока стальная нгзкоугле-
• родистая периодического

9 щэофшя, т Ш400 168 0,05 0,05

Ю Вр-1

Й Итого металлоизделий
12 промышленного назначения, т * 168 0,05 0,05

О Итого стали, доведенной к •

14 стали класса А-1,т 168 0.36

15 То же, к стали класса С38/23.Т 168 0,05

16 Всего стали, доведенной к
17 классам A -I, С38/23,т i 168 0.41

» Пэртланддемент 573II0 .
* U 900, I 573151 168 0,15 0,15

20 и 400, т 573II2 168 0,80 0,90

21 Цемент, доведенный к марке 400,
22 * 168 0,94

23 Щебень, «3 2,71 2,71

24 Песок дородный строительный ,ifi 2,03 2,03

т а .  5 o b - f ~ ^ - i 4

Приавмм

Иив. N*

KSBM-I
Лист
2
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1 нч.кыемсваире матескзлз Код ' Корнчи^тео |

•* единиц* кзамрении материала ед-
нзм. тип ИНД- Всего

1 Сорго, ’  срок»
2 обыкновенного качества 003000

3 Сталь арматурная кдхса А1,т 160 0.23 0,13 0,36

4 Сталь с несортная, т 093200 168 0,01

5 4 20* т 4 20 168 0*01 -

6 Сталь мелкосортная* т 093300 168 0,01

7 4 10 *т 4 Ю 160 0,С1

$ Каталка* т 093400 168 0,11

7 t  8, * 4 8 163 0,01

Ю е в , »  - 4 6 168 0,10

И Сталь арматурная класса АП*т 168 0,01 0 ,С ._

12 Сталь арматурная класса АШ, т 093004 168 0*14 0,02 о . ю _

13 Катанка* т 093400 168 0 ,02

И 4 8* т 6 8 168 0,01

19 4 6т 4 6 168 0 ,01

19 Сталь арматурная класса А1У,т 093006 163 0,26 0,26

17 Итого сортового проката
18 обыкновенного качества* т 168 0,64 0,15 0,79

17 Сталь сортовая конструкцнон-
20 ная» т 095X00 163 0,03 0,03

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество
материале*. потребное дм* изготовлен** типовых и 
стандартным мздепнй, а а графа индивидуала,
иык йтнпоема) конструкций н иадепий_______________

Привязан

г а а а я
ESZE1
|Л»

Зфтуссх?
Т - П .  ? О Ъ  - 9 S - & 4  K2BS2

<Г̂/СОАОЙ ггт:

ЕШ ЕЕЯЯ32Е
H3S)

Зедо?.юсть потребности в 
у дерзал ах на изготовле
ние сборных нелезобетов- 
е н х  к о н с т р у к ц и й -

£ф2

Стадия Плгт Листов
Р 1 3
1ГШР0А5Т0ТРАШ
Ленинградский

Фоомат А!
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 ̂ .K<v* '  . Количество
►

£
к единица измерений материала сд.

изм. тип «ид. Всего

C33/23, т 168 0,06
2 Всего стали* приведенной к -

3 класса A - I ,  С30/23,т ш ! . «
4 Портландцемент 573I I0

5 МЭОО, т 573I5I 168 8,08 8,08
6 II 400, т 573X12 168 3,900.56 4,46
7 Цеконт, приведенный к

а марке 400, т 168 11,73

а Щебень, >43 57I I I0 40,951,52 42,47
ю Песок строительный природ-

и ный, м3 571140 30,721,14 31,86

12
0
14 -

15
16 .

17
18
19 - -
20
21 -

22
23
24 • -•

Примам

Им*. №

T -п. 5оЪ-̂ ~5-̂ 4 КВМ2



110 j
"ГIf1
i

Наименование материала 
м единица намерений

Код Количество

материала
ед.

иэм. тип ИНД- Всего

1 Трубы стальные
2 Трубы стальные водогазопро-
Э водные оцинкованные «логкке ,м 138501 006 88 ; — 38.
4 * * I3850I 168 0,12 - 0,12

$ Всею труб отельных, и 006 38 • 38
4 » 168 0,12 • 0,12
У Трубы чугунные *

• Трубы чугунные напорные ж
* соединительные части

Ю ж трубам, и 146000 006 3 - 3

II т 146000 168 0,03 *• 0,03

12 Трубы чугунные канализациоя-
<3 вне ж фасонные части ж вш, ■ 492500 006 16 - 16

U * 492500 IG8 0,30 - 0.30

15 Всею труб чугунных, м , 006 19 - 19

14 « 168 0,33 - 0,33
12 Сортовой црокат обшшо- -

IS венного качества, т 093000 -

1» ‘ \ -

20 ■ • -
П ри м *<••««•« ft граф* "типГ у й м

ИИ1РИКШ. М1р«€иМ ДЛЯ ИЗГ01 
CfW M Hiwi йамимм. • • граф* % н дЛ  
МП bttMDOMiI коктрукчмй и изделий

9Ш

i
IСь.
li
л

Иил. Hi

pun ПыскПН
Н Кх.ч<Ф _
4far*c/J. lOvt/pAOf

J®
r . O , вк.ва

i\*
Ч ч

Ведогэстъ гэтребаост*
в кзюрдазах

. /VUfu/ Л Л IjUfahnJ

Стз а а | flwct| I W t n
r  j i
пагоАКГОТРш; 
1еи2пгргдс2а2



!

*

1 Ноимсиооёние маг триала Код Количество
и

iL
и единица измерения материала ед.

изм. тип ИНД* всего
1 Сталь мелкосортная * "093200 £68 >,0013 0.00П
г Сталь среднесортная т 093900 168 ),С015 0,0015
3 Сталь крупносортная т 0Э3100 £68 ),00П 0,0011

4 Сталь тонколистовая т 090206 168 ° т Г *w
$ Сталь толстолистовая т 090205 . £68 0,042 0,042
6 Сортовое прокат одыкно- *
7 венного качества

• Сталь арматурная '
9 класса A -I * 168 - 0,018 0,018
Ю Сталь мелкосортная, т 093300 168 - 0,018 0,018
II диам. в * * 6 168 - 0,007 0,007

>3 диам.8 т * 8 168 - 0,002 0,002

0 дцам.Ю т 0 10 168 - 0,002 0,002

14 диаы.16 * 0X6 168 - 0,007 0,007

15 Сталь арматурная . ’
16 класса А-П
17 Сталь мелкосортная. т 093300 168 - 0,004 0,004

18 диам. 10, т 0 10 168 - 0,002 0,002!

19 диам.12 т 0 12 168 - 0,002 0,002

20 Сталь арматурная *

21 класса А-Ш * 093004 168 - 0,007 0,007

22 Сталь мелкосортная, т 093300 168 - 0,007 0,007

23 диам.8 » 0 8 168 - 0,007 6,007

24 Итого сортового проката

Прмвяз**
-

Ии». №

r - n -  5 о Ъ - Ч ‘ 5 * ъ 4  BK*Bit

i
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Наименование материале Код Количество -

и единица измерения материала €Д.
ИЗМ. ТИЛ ИНД. Всего

1 обы кновенного к а ч е с тв а , т 168 0,029 1

2 Проволока стальная низко- " 1 
!

3 углеродистая

4 обыкновенного качества .
5 "железобетона, т 121300 168 - 0,009

4 Портландцемент
7 U 4 0 0 , * 573II3 168 0,25 0,25

в Рано ваш 494312 726 I - I

9 Умывальники 496213 796 2 - 2

Ю Унитазы 496538 796 2 - 2

II Трат 4947П 796 I -  . I

12

0

14

15 I
t

М

17

18 i

17

20

21

22

23

24
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Наименование -материала 

и единица измерения

Кед Количество

материале «д.
изм. тип ИНД. Всего

1 Стань сортовая т 093100
2 093200
2 093Э00 Т68 ),004£ 0.0048
4 Прока? листовой рядовой 097300,

$ 097400 168 ),153 0,153
4 Итого стали в натураль-
7 вой кассе* т 168 9,158 0,158

В В той числе по укрупнен-
9 ному сортаменту:
Ю Стать крупносортная т 093100 168 9,002$ 0,0029

II Стать средпесортная т 093200 168 9,ooi: 0.C0I2

12 Сталь мелкосортная т „ 093300 168 0 ,(Ш 0,С007

О Сталь тонколистовая

14 толдоой от I  до 1,8мм т 097300 168 0,002? 0,0028

15 Сталь толстолистовая, т 097400 168 0,15 0,15
16 Итого стали, приведен-
17 вой к стали класса С38/23• 1 168 0,158 0.153
18 Трубы стальные (всего) т 138500 168 0,238 0,233
19 н 137300 006 120 КО
20 Трубы сварные вбдогазо-

npHMiMHHt В графе "wn" указано количество 
матариапоВк потребное дм изготовления типовых и 
стандартных изделий, а а графе "имя."- индмаидуали 
ным (иетипраых! конструкций и изделий

Привязан

Ии*. N*

г-
Т - П .  5 о ' Ъ - я - 5“.а / | ОВ.БМ

рцп ТНлекин
ТЗЕ&!и&
Н^У g/Ь. С*пФмоС
Л -слеи
Техник

Егорова —

ftopotfa
■> 7 >|

Ведомэсть потребности 
в материалах

xjjo&i 2ttCuy

Стадия Лист 1 Л**стов
F I  1 '£
ЛШЮАВТОТгАНЗ
Ленинградский

фалиал
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Наименование материала Код Количество

t
t
!*
1

*

i

1

и единица измерения материала еД*
изм. ТиП И Н Д . Всего

1 проводные (газовые) т 138500 168 0,153 0,153
2 м 138500 006 87 87
Э Трубы тонкостенные
4 электрооверные угле-

5 роднетые (диаметром

6 до 114мм) т 137300 168 0,085 0,035
7 м 137300 006 33 33
8 Материалы лакокрасочные 231000
? Краски масляные жидко-
Ю тертые. кг 231720 166 21 ZL
И Материалы тепло ж
12 звукоизоляционные 576000
О Изделия минераловатные
14 тепло я эвукоизоляцнон-
19 ныв, М3 576200 113 0,376 0,37'6

>16 Радиаторы отопительные, экм 493510 084 47,2 47,2
17 ‘
и
W
20

21
22
2Э
24

ф

‘i

* Г1р И Ц | Цм

1!м в. №t
Лист

2
1 Т . п . 5 о ъ - 9 - 5 . ^  овдй!
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Наименование материале 
и единице измерения

Код Количество

материала ед-
Юм. тип иид. Всего

1 Наторкали строительные .
2 по •'лектричзско.чу осве^оюш •
2 '
4 Труба асбоцояонтная

2 ГОСТ 1639-80

6 •00 »*уск*тдгб 57Р630 000 50 50
7 Цуфта для асбоцементных
• тю б ГОС! 1639-80 -
♦ 100 МеУСЛаТруб ЗТСоЗО 000 12 12
Ю Опора промежуточная

II Пеб̂ П сорил 3*407 128 793 22 22
«г Спора ответвительная
0 0Асб-П ссрнл 3.407-128 796 4 4

и Опора угловая

15 ^Лоб-П серия 3.407-128 795 ~Б— "Б ------

№ Опора концевая

17 Коб-П сория 3.407-128 796 4 4

» Колонка КС-3 для светофоров
19 дня установки в грунт без

20
jrVtfuitihla —- 1 -

п р и м е ч а н и е  ® гЛ»фв "тип* уимно количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных изделий, а в графе % н * ~ - индивидуала 
пых |нетилоеых) конструкций и изделий

Т . п .  f o 9 - ? - 5 l M
КЭС.ВД

MJL PatC&lUL
н кош
bcsufii
ГL Ц

й - 1
1 Ь Гъш  

& p ik iL

В-’» по основного 
комплекту чертежей 
изрки НОС

СтSfs. Лист Листов

lUihWblOirttfiG
Ленинградский

Филиал
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Наименование материала 
и единица измерения

Код . Количество

материала • д.
M JM .

тип И Н Д . Всего

-1 Гзтетаалч еттоптельпче
2 и> СВЯЗИ U СИГНГиГИЗГЪХгЛ

3
4 Труба асбоцекэвтлая боз-
5 напорная, ГОСТ 1839-80

6 даач.ГОО м.уел. труб 578630 000 22,0 22,0
7 1!уфга для осбоцомвптных
* безнапорных труб *

9 ГОСТ 1839-80(

Ю диамЛОО, м.усл.труб 578630 000 5,0 5,0

»
n
D
14

IS
Id

17
M

1»
20

21
22
22
24

г

Примни

Имя. N*

' н эс .и
Лист

2

Типовой проект 503-9-5.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293784/4293784832.htm

