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УДК 621.882.3:678.5 Группа Г32

ОТРАСЛ ЕВОЙ С ТА Н Д А Р Т

ГАЙКИ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ 
ОДНОУШКОВЫЕ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ОСТ 110786-72

Конструкция н размеры

взамен
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jsllЁ Распоряжением Министерства от 6 декабря 1872 г. Ik 087-16

срок яоодоиня установлен с 1 июля 1873 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

iБ

1. Конструкция, размеры и масса одцоушковых самоконтрящихся гаек из

ш поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже н в таблице.
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стоимость здания

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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ОСТ 110786-72 Стп. р

мм

d

П
ри

ме
­

ня
ем

ос
ть 4 d 2 И h 1 В L А В Масса 

100 шт 
КГ

Пред. откл.

”  с а +0,12 по В? +0,05 по В? -0,3 по В7 +0,3 +0,2 -0,1

М3 5

2,8

3,5 0,3 7,0

1

3,0 12,5 6

1.8

0.015

М4 7 4,5 9,0

3,5

16,0 8 0,026

М5 8 5,0 0,4 10,5 16,5 8 0,034

Мб 9 6,0 0,5 11,5 18,5 9 0,047

2. Материал: смола полихарбонатная марки Л1 по ТУ 6-05-1668-74.

3. Резьба -  по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 5H6R.

4. Цвета гаек назначаются конструктором по ГОСТ 2645-71*

5. Технические условия -  по ОСТ 1 80063-73.

Пример наименования и обозначения одноушковой самоконтришей- 

ся гайки с диаметром резьбы d  -  в мм:

Гайка 6-ОСТ 1 10786-72
_

ОСТ 1 10786-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833428.htm

