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Сортамент
Periodic sections produced by cross—helical rolling 
for axles of narrow gauge railway cars. Dimensions
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1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые, периодические профили 
для осей вагонов узкой колеи, изготовляемые поперечно-винтовой прокаткой.

2. Размеры, предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.
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3. Предельные отклонения диаметров не должны превышать _+ ] мм.
4. Масса одного периода профиля № 1 — 81,5 кг, № 2 — 75,8 кг.
5. Длина профилей не должна превышать двух периодов.
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