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Decontaminable protective polymeric coatings. 
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ОКСТУ 2310

Г О С Т
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Дата введения 01.07.87

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 05.08.92  
№  890

Н а с т о я щ и й  с т а н д а р т  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  д е з а к т и в и р у е м ы е  

з а щ и т н ы е  п о л и м е р н ы е  (л а к о к р а с о ч н ы е )  п о к р ы т и я  (д а л е е  —  п о 

к р ы т и я ) ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  з а щ и т ы  р а з л и ч н ы х  п о в е р х н о с т е й  

п о м е щ е н и й  и  н а р у ж н ы х  п о в е р х н о с т е й  в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у 

д о в а н и я  з о н ы  с т р о г о г о  р е ж и м а  а т о м н ы х  э л е к т р о с т а н ц и й  ( А Э С ) ,  

а т о м н ы х  с т а н ц и й  т е п л о с н а б ж е н и я  ( A C T ) ,  а т о м н ы х  т е п л о в ы х  

э л е к т р о с т а н ц и й  ( А Т Э Ц )  с  в о д о - в о д я н ы м и  э н е р г е т и ч е с к и м и  р е 

а к т о р а м и  ( В В Э Р )  и  к и п я щ и м и  р е а к т о р а м и  б о л ь ш о й  м о щ н о с т и ,  

и  у с т а н а в л и в а е т  о б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я ,  п р е д ъ я в л я е м ы е  

к  п о к р ы т и я м .

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  п о к р ы т и я м  п о в е р х н о с т е й  з о н ы  

с т р о г о г о  р е ж и м а  у с т а н а в л и в а ю т  в з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  з а г р я з н е 

н и я  р а д и о а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и .

Издание официальное Перепечатка воспрещена
i t  ©  И з д а т е л ь с т в о  с т а н д а р т о в , 1986

©  И П К  И з д а т е л ь с т в о  с т а н д а р т о в , 1997

*Переиздание (январь 1997 г.) с Изменением №  1, утвержденным 
в августе 1992 г. (ИУС 11-92)
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1.2. В  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  «С а н и т а р н ы х  п р а в и л  п р о е к 

т и р о в а н и я  и  э к с п л у а т а ц и и  а т о м н ы х  с т а н ц и й  С П  А С — 8 8 »  п о м е щ е н и я  

з о н ы  с т р о г о г о  р е ж и м а  р а з д е л я ю т  н а : 

н е о б с л у ж и в а е м ы е  п о м е щ е н и я ;  

п е р и о д и ч е с к и  о б с л у ж и в а е м ы е  п о м е щ е н и я ;  

о б с л у ж и в а е м ы е  п о м е щ е н и я .

(И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я , И з м .  №  1 ).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 .1 . П о к р ы т и я  д о л ж н ы  б ы т ь  и з г о т о в л е н ы  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о 

в а н и я м и  н а с т о я щ е г о  с т а н д а р т а  и  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й ,  у т в е р ж д е н н ы х  

в у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е .

2 .2 . П о к р ы т и я  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м  т а б л и ц ы .
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1. П о к а з а т е л и  н а з н а ч е н и я

1 Л . К о э ф ф и ц и е н т  д е з а к т и в а ц и и , н е  м е н е е

1.2. С т о й к о с т ь  к  д е й с т в и ю  д е з а к т и в и р у ю щ и х

50 50 50 50 50 20 20 20

р е ц е п т у р  п р и  т е м п е р а т у р е :

(6 5 ± 5 )  “С ,  ч ,  н е  м е н е е  

(2 5 ± 5 )  °С ,  ч , н е  м е н е е

8 8 8 14 8

20 20 20

1.3. Р а д и а ц и о н н а я  с т о й к о с т ь  п р и  м о щ н о с т и  

п о г л о щ е н н о й  д о з ы  и з л у ч е н и я  1 • 104 Г р / ч , Г р 1 * 106 1 106 1 - 106 1 106 1 106

2. П о к а з а т е л и  с т о й к о с т и  к  д е й с т в и ю  в н е ш н и х  

ф а к т о р о в

2 .1 . С т о й к о с т ь  к  д е й с т в и ю  в о д ы  п р и  т е м п е 

р а т у р е :

(9 5 ± 5 )  *С , ч , н е  м е н е е  

(6 0 ± 5 )  * С ,  ч , н е  м е н е е

12 12 12 8 12

15 120 15

2.2 . Т е р м о с т о й к о с т ь  п р и  т е м п е р а т у р е :

150 “С ,  ч ,  н е  м е н е е  

70  *С , ч ,  н е  м е н е е

10 10

200 200 200

2.3 . С т о й к о с т ь  к  д е й с т в и ю  ж и д к и х  а г р е с с и в 

н ы х  с р е д  п р и  т е м п е р а т у р е  (5 5 + 5 )  °С , ч , н е  м е н е е 10 10 10 10 10

3. П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и  

3 .1 . С р о к  с л у ж б ы ,  л е т ,  н е  м е н е е 5 5 5 3 4 3 4 3
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4. П о к а з а т е л и  ф и з и к о -м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в

4.1 . П р о ч н о с т ь  п р и  уд а р е , с м , н е  м е н е е 20 30 20 50 30 40 50 40

4.2. Э л а с т и ч н о с т ь  п р и  и з ги б е , м м , н е  б о л е е 20 20 20 20 20 20

4.3 . А д г е з и о н н а я  п р о ч н о с т ь ,  М П а ,  н е  м е н е е 9 9 8 8 8 8 8 8

4.4. П р е д е л  п р о ч н о с т и  п р и  р а с т я ж е н и и ,
М П а ,  н е  м е н е е 7 8

4.5 . О т н о с и т е л ь н о е  у д л и н е н и е  п р и  р а зр ы в е ,
% , н е  м е н е е 8 9

4.6 . П р о ч н о с т ь  к  и с т и р а н и ю  (и з н о с ) ,  м к м , н е
б о л е е 160 160

5. П о к а з а т е л и  т е х н о л о г и ч н о с т и

5.1 . В р е м я  в ы с ы х а н и я  д о  с т е п е н и  3 п р и  т е м 
п е р а т у р е  (2 0 ± 2 ) "С , ч , н е  б о л е е 36 36 24 24 24 24 24 24

П р и м е ч а н и е .  Покрытия, нанесенные по бетону, должны иметь адгезионную прочность выше 
прочности бетона при растяжении.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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2.3. П р и  оп р ед елен и и  стой к ости  к  д ей ств и ю  д езак ти ви р ую щ и х  р ец еп 

тур  с лед ует  п р и м ен я т ь  д еза к ти в и р ую щ ую  рец еп тур у  п о  Г О С Т  27708— 88.

(И з м е н е н н а я  р ед а к ц и я , И з м . №  1 ).

Д о п у с к а е т с я  п р и м е н я т ь  д р у ги е  д е з а к т и в и р у ю щ и е  р е ц е п т у р ы , н е  

с н и ж а ю щ и е  у р о в е н ь  т е х н и ч е с к и х  т р е б о в а н и й , у с т а н о в л е н н ы х  н а с т о 

я щ и м  с т а н д а р т о м .

2.4. П р и  о п р е д е л е н и и  с т о й к о с т и  к  д е й с т в и ю  ж и д к и х  а гр е с с и в н ы х  

с р е д  п о к р ы т и е  с л е д у е т  п о д в е р га т ь  д е й с т в и ю  с л е д у ю щ и х  а гр е с с и в н ы х  

т е х н о л о г и ч е с к и х  р а с т в о р о в :

5 % -н ы й  в о д н ы й  р а с т в о р  а з о т н о й  к и с л о т ы ;

5 % -н ы й  в о д н ы й  р а с т в о р  г и д р о о к и с и  н а т р и я .

П о к р ы т и я  д л я  А Э С ,  A C T ,  А Т Э Ц  с  р еа к т о р а м и  В В Э Р  д о п о л н и т е л ь н о  

с л е д у е т  п о д в ер га ть  д е й с т в и ю  в о д н о го  р аствора , с о д е р ж а щ е го  1,600 %  

б о р н о й  к и с л о т ы , 0 ,300  %  ги д р о о к и с и  к а ли я  и  0,025 %  ги д р а зи н -ги д р а та .

2 .5 . П о с л е  в о з д е й с т в и я  д е з а к т и в и р у ю щ и х  р е ц е п т у р , и о н и з и р у ю 

щ е г о  и з л у ч е н и я ,  в о д ы , т е м п е р а т у р ы  и  ж и д к и х  а гр е с с и в н ы х  с р е д  

в н е ш н и й  в и д  п о к р ы т и я  д о л ж е н  с о о т в е т с т в о в а т ь  А Д З ,  А 3 1  п о  
Г О С Т  9 .4 0 7 — 84, з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й  ф и з и к о -м е х а н и ч е с к и х  

с в о й с т в  —  т р е б о в а н и я м  н а с т о я щ е г о  с та н д а р т а , з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и 

е н т а  д е з а к т и в а ц и и  н е  д о л ж н ы  б ы т ь  м е н е е  5 д л я  н е о б с л у ж и в а е м ы х  

п о м е щ е н и й ,  м е н е е  10 д л я  п о л у о б с л у ж и в а е м ы х  п о м е щ е н и й  и  м е н е е  

15 д л я  о б с л у ж и в а е м ы х  п о м е щ е н и й .

(И з м е н е н н а я  р ед а к ц и я , И з м . №  1 ).

2 .6 . С р о к  с л у ж б ы  п о к р ы т и я  о б е с п е ч и в а ю т  с о б л ю д е н и е м  т р е б о в а 
н и й  н а с т о я щ е г о  с т а н д а р т а  п о  н а з н а ч е н и ю , у с т о й ч и в о с т и  к  в н е ш н и м  
в о з д е й с т в и я м  и  ф и з и к о -м е х а н и ч е с к и м  с в о й с т в а м .

2 .7 . В рем я  вы держ ки пок р ы ти я  д о  начала эк сп луатац ии  оп р ед еляю т  
н а и м ен ьш и м  зн ач ен и ем  врем ени , п о  и стечени и  к ото р о го  д а льн ей ш ее  и зм е
н ен и е  твердости  п о  Г О С Т  5233— 89 н е  превы ш ает 10 %  в сутки  и  устанав
ли в а ю т  в техн и ческ ой  док ум ен тац и и  на  п ок ры тия  к он к р етн о го  вида.

2 .8 . Т о л щ и н а  п о к р ы т и я  за в и си т  о т  у с л о в и й  э к с п лу а т а ц и и , вида  

з а щ и щ а е м о й  п о в е р х н о с т и , т е х н о л о г и и  н а н е с е н и я  п о к р ы т и я  и  у ста н а в 

л и в а е т с я  в т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  н а  п о к р ы т и я  к о н к р е т н о го  вида.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 . П р и  п р о в е д е н и и  р а б о т  п о  н а н е с е н и ю  и  э к с п л у а т а ц и и  п о к р ы 

т и й  н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  т р е б о в а н и я :

Г О С Т  1 2 .3 .0 1 6 -8 7 ;

« О с н о в н ы х  с а н и т а р н ы х  п р а в и л  р а б о т ы  с  р а д и о а к т и в н ы м и  в е щ е 

с т в а м и  и  д р у г и м и  и с т о ч н и к а м и  и о н и з и р у ю щ и х  и з л у ч е н и й  О С П —  

7 2 / 8 0 », у т в е р ж д е н н ы х  Г л а в н ы м  с а н и т а р н ы м  в р а ч о м  С С С Р ;
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«С а н и т а р н ы х  н о р м  п р о е к т и р о в а н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и 

я т и й »  С Н — 245— 71;

« Н о р м  р а д и а ц и о н н о й  б е з о п а с н о с т и  Н Р Б — 7 6 /8 7 », у т в е р ж д е н н ы х  

Г л а в н ы м  с а н и т а р н ы м  в р а ч о м  С С С Р ;

п р а в и л  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и ,  д е й с т в у ю щ и х  н а  о б ъ е к т е .

3.2. В п р о ц ессе  эк сп луа та ц и и  п ок р ы ти я  н е  д о л ж н ы  в ы д елять  в о к р у 

ж а ю щ ую  ср ед у  вредны е вещ ества  в к оли ч еств е , п р ев ы ш а ю щ ем  п р е д е л ь н о  

д о п усти м ы е  к о н ц ен тр а ц и и , у с та н о в лен н ы е  Г О С Т  12.1.005— 88.

3.3. И н д е к с  р а сп р о стр а н ен и я  п л а м е н и  п о к р ы т и й  н е  д о л ж е н  п р е в ы 

ш ать 20, а к о э ф ф и ц и е н т  д ы м о о б р а зо в а н и я  500 п о  Г О С Т  12.1.044— 89.

3.4. В се  р а б о т ы , с в я з а н н ы е  с  н а н е с е н и е м  п о к р ы т и й , с л е д у е т  п р о 

в о д и т ь  в п о м е щ е н и я х , о б о р у д о в а н н ы х  п р и т о ч н о -в ы т я ж н о й  в е н т и л я 

ц и е й  п о  Г О С Т  12.4 .021— 75.

3.5. П р и  р а б о т е  с  п о к р ы т и я м и  н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  м е р ы  п о 

ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и  с о г л а с н о  Г О С Т  12.1 .004— 91.

В  п о м е щ е н и и  д о л ж н ы  б ы т ь  р а з м е щ е н ы  и з д е л и я  п о ж а р н о й  т е х н и 

к и  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  Г О С Т  12 .4 .009— 83.

3.6. Р а б о т а ю щ и е  с  п о к р ы т и я м и  д о л ж н ы  б ы т ь  о б е с п е ч е н ы  с р е д с т 

в а м и  и н д и в и д у а л ь н о й  за щ и т ы  п о  Г О С Т  12 .4 .011— 89.

3.7. К  р а б о т е  м о г у т  б ы т ь  д о п у щ е н ы  л и ц а ,  п р о ш е д ш и е  и н с т р у к т а ж  

п о  т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и  с о г л а с н о  С Н и П  Ш — 4 — 80 «С т р о и т е л ь н ы е  

н о р м ы ' и  п р а в и ла . П р а в и л а  п р о и зв о д с т в а  и  п р и е м к и  р а б о т . Т е х н и к а  

б е з о п а с н о с т и  в с т р о и т е л ь с т в е » ,  у т в е р ж д е н н ы е  Г о с с т р о е м  С С С Р .
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